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Tyvek® 800 J

DuPont™ Tyvek® 800 J. Anzug mit Kapuze. Uberklebte Nahte. Daumenschlaufen. Gummiziige an Armel- und Beinenden und
Kapuze. Eingeklebter Gummizug im Riickenbereich. Tyvek® Reilverschluss. Selbstklebende Reiflverschluss- und Kinnabdeckung.

Weil3.

Name

Vollstandige Artikelnummer

Material

Design

Nahte

Farbe

Grofien

Anzahl

August 06, 2025

Beschreibung

TJO198TWHPI

TYVEK®

Anzug mit Kapuze, Gummiziigen und Daumenschlaufen

Genaht und tberklebt, orange

Weil3

SM, MD, LG, XL, 2X, 3X, 4X, 5X, 6X, 7X

25 pro Karton, einzeln verpackt

Tyvek® 800 J

Tyvek® 800 J
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MERKMALE UND PRODUKTANGABEN

DuPont™ Tyvek® 800 J. Anzug mit Kapuze, erhaltlich in Weill in den GréRen SM bis 7X. Robust und leicht; weniger als 300 g pro
Anzug. Selbstklebende Reil3verschlussabdeckung. Selbstklebende Kinnabdeckung fiir dichten Abschluss des Anzugs an
Atemmasken. Gummiziige an Kapuze, Armel- und Beinenden. Eingeklebter Gummizug im Riickenbereich. Elastische
Daumenschlaufen verhindern ein Hochrutschen der Armel.

Durch die neuartige 'Impervious Technology' bieten Tyvek® 800 J Anzlige neben Schutz, Tragekomfort und mechanischer
Bestandigkeit eine effiziente Barriere gegen zahlreiche wasserbasierende anorganische Chemikalien in geringer Konzentration
(auch unter Druck) sowie feinen Partikeln. Das Material ist zudem 6labweisend und antistatisch ausgeristet. Keine Zusatz von
Silikon.

Typische Einsatzgebiete fiir Tyvek® 800 J Anziige sind Arbeiten in feuchten bis nassen Umgebungen, die Schutz gegen
Chemikalien, Flussigkeiten und/oder Ole erfordern, z. B. Gebaudereinigung, Arbeiten in petrochemischen Anlagen, Kanalarbeiten
sowie allgemeine Wartungsarbeiten.
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® Zertifiziert nach Verordnung (EU) 2016/425

® Chemikalienschutzkleidung, Kategorie Ill, Typ 3-B, 4-B, 5-B und 6-B

® EN 14126 (Schutzkleidung gegen Infektionserreger), EN 1073-2 (Schutzkleidung gegen radioaktive Kontamination)
® Antistatische Ausriistung (EN 1149-5) - auf der Innenseite

® Uberklebte Nahte fiir Schutz und Belastbarkeit

® Tyvek® Reilverschluss und ReilRverschlussabdeckung fiir erhdhte Dichtigkeit

® Das zusatzliche Abkleben der Arm- und Beinabschliisse, der Kapuze sowie der Reissverschlussabdeckung ist flr die Erreichung
eines Typ 3-Dichtigkeitsniveau erforderlich

®  Gummiziige an Kapuze, Armel- und Beinenden fiir guten Sitz
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GROSSEN

ProduktgréRe

SM

MD

LG

XL

2X

3X

4X

5X

6X

7X

August 06, 2025

Artikelnummer

D15441654

D15441661

D15441676

D15441684

D15441698

D15441708

D15441717

D15441728

D15441735

D15441740

Informationen hinzufiigen

MTO

MTO

MTO

MTO

Tyvek® 800 J
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Physikalische Eigenschaften

Die fiir das ausgewahlte Produkt angezeigten mechanischen Eigenschaften des Schutzbekleidungsmaterials werden (soweit
zutreffend) gemaR Testmethoden und entsprechender Europédischer Normen aufgefiihrt. Eigenschaften wie Abriebfestigkeit,
Bestandigkeit gegen Biegen, Zugfestigkeit und Widerstand gegen Durchstof3en kénnen bei der Beurteilung der Schutzleistung
hilfreich sein.

Eigenschaft Testmethode Typisches Ergebnis EN

Abriebfestigkeit * EN 530 Method 2 >100 Zyklen 2/6 "
Basisgewicht DIN EN ISO 536 59 g/m? N/A
Farbe N/A. Weil} N/A
Biegerissbestandigkeit 7 EN ISO 7854 Methode B >15000 Zyklen 4/6 "
Durchstol¥festigkeit EN 863 >10 N 2/6
Widerstand gegen Durchdringung von Wasser AATCC 127 >25 kPa N/A
Oberflachenwiderstand bei 25 % r.F., Innenseite 7 EN 1149-1 <2,5+10° Ohm N/A
Oberflachenwiderstand bei 25 % r.F., AuRenseite ” EN 1149-1 Nicht antistatisch ausgeristet ~ N/A
Zugfestigkeit (in Langsrichtung) DIN EN ISO 13934-1 >60 N 2/61
Zugfestigkeit (in Querrichtung) DIN EN ISO 13934-1 >60 N 2/6 1
Dicke DIN EN ISO 534 150 ym N/A
Weiterreillfestigkeit (in Querrichtung) EN ISO 9073-4 >10N 1/6
Weiterreil¥festigkeit (in Langsrichtung) EN ISO 9073-4 >10N 1/6

1 Gemal EN 14325 2 GemaR EN 14126 3 GemalR EN 1073-2 4 GemalR EN 14116 12 GemaR EN 11612 5
Vorderseite Tyvek ® / Rlickseite 6 Basierend auf Tests gemaR ASTM D-572 7 Weitere Informationen,
Einsatzbeschréankungen und Warnhinweise in der Gebrauchsanweisung > GroRer als < Kleinerals <= Kleiner als
oder gleich  N/A Nicht zutreffend STD DEV Standardabweichung
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BIOBARRIERE

Detaillierte Informationen zur Schutzleistung (Widerstand gegen Durchdringen) von DuPont Schutzkleidung gegen biologisch
kontaminierte Spriihnebel, Flissigkeiten und Staube sowie Blut, Kérperflissigkeiten und blutgetragene Pathogene.

Eigenschaft

Penetrationswiderstand gegen biologisch kontaminierte Aerosole

Penetrationswiderstand gegen Blut und Korperflissigkeiten (unter
Verwendung von kiinstlichem Blut)

Penetrationswiderstand gegen blutgetragene Pathogene (unter Verwendung
von Phi-X174 Bakteriophage)

Penetrationswiderstand gegen kontaminierte Fliussigkeiten

Penetrationswiderstand gegen kontaminierte Staube

Testmethode

ISO/DIS 22611

ISO 16603

ISO 16604
Procedure C

EN ISO 22610

ISO 22612

2 Gemal EN 14126 > GroRer als < Kleiner als <= Kleiner als oder gleich
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Typisches
Ergebnis

log ratio >5

20 kPa

14 kPa

>75 min

log cfu <1

3/32

6/6 2

5/6 2

6/6 2

3/32
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PENETRATION UND ABWEISUNG

Eine spezielle Testmethode, EN ISO 6530, dient zur Bestimmung des Penetrations-, Absorptions- und Abweisungsindexes von

Schutzkleidungsmaterialien gegentiber fliissigen Chemikalien. Die hier aufgelisteten Werte zeigen den Widerstand gegen
Durchdringung und die Abweisung von DuPont Materialien gegentiber 30%iger Schwefelsdure und 10%iger Natronlauge.

Eigenschaft

Flussigkeitsabweisung, Natronlauge (10-prozentig)

Flussigkeitsabweisung, Schwefelsédure (30-prozentig)

Flissigkeitsabweisung, o-Xylol

Flussigkeitsabweisung, Butan-1-ol

Penetrationswiderstand, Butan-1-ol

Penetrationswiderstand, o-Xylol

Penetrationswiderstand, Natronlauge (10-prozentig)

Penetrationswiderstand, Schwefelsaure (30-prozentig)

1 Gemal EN 14325 > GroRer als < Kleiner als
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Testmethode

EN ISO 6530

EN ISO 6530

EN ISO 6530

EN ISO 6530

EN ISO 6530

EN ISO 6530

EN ISO 6530

EN ISO 6530

Typisches
Ergebnis

>95 %

>95 %

>80 %

>90 %

<1 %

<1 %

<1 %

<1 %

<= Kleiner als oder gleich

Tyvek® 800 J

EN

331

331

1/31

2/31

331

331

331

331
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LEISTUNGSEIGENSCHAFTEN DES GESAMTANZUGES

Informationen zum Leistungseigenschaften des Gesamtanzuges. Umfasst wichtige Eigenschaften wie Schutz gegen radioaktive
Kontamination, Nahtstarke oder Lagerbestandigkeit. Nach innen gerichtete Leckage, Widerstand gegen Flissigkeitspenetration und

Angaben zur Zertifizierung (Typ) sind hier aufgefihrt.

Eigenschaft

Lagerbestandigkeit 7.

Nahtstarke.

Nominaler Schutzfaktor 7.

Typ 3: Widerstand gegen das Durchdringen von Flussigkeiten (Jet-
Test)

Typ 4: Widerstand gegen das Durchdringen von Flissigkeiten (High
Level Spray Test)

Typ 5: Nach innen gerichtete Leckage '

Typ 5: Nach innen gerichtete Leckage luftgetragener Feststoffteilchen.

Typ 6: Widerstand gegen das Durchdringen von Flissigkeiten (Low
Level Spray Test).

1 Gemal EN 14325 3 Gemal EN 1073-2 12 GemaR EN 11612
/ Riickseite 6 Basierend auf Tests gemal ASTM D-572 7 Weitere Informationen, Einsatzbeschrankungen und

Testmethode

N/A

EN ISO 13935-2

EN 1073-2

EN 17491-3

EN ISO 17491-4,
Methode B

EN ISO 13982-2

EN ISO 13982-2

EN ISO 17491-4,
Methode A

13 According to EN 11611

Typisches
Ergebnis

10 Jahre &

>75N

>50

Bestanden ’

Bestanden

0.5 %

Bestanden 7

Bestanden

EN

N/A

3/6 "

2/33

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

5 Vorderseite Tyvek ®

Warnhinweise in der Gebrauchsanweisung 11 Basierend auf einem Durchschnittswert aus 10 Schutzanziigen, 3
Aktivitaten, 3 Messpunkten > GroRRer als < Kleiner als <= Kleiner als oder gleich  N/A Nicht zutreffend

auf dem niedrigsten Einzelwert
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* Basierend
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Warnung

® Der Anzug schiitzt nicht vor radioaktiver Strahlung

® Dieses Kleidungsstiick und/oder dieses Material sind nicht flammhemmend und dirfen nicht in Gegenwart von grof3er Hitze,
offenem Feuer, Funkenbildung oder in potentiell brandgeféahrdeten Umgebungen eingesetzt werden

® MTO: Auftragsfertigung. Es gelten die Allgemeinen Geschaftsbedingungen.

® Die hierin enthaltenen Informationen entsprechen unserem Kenntnisstand am Tag der Veroffentlichung. Wir behalten uns
vor, die Informationen zu @ndern, sofern neue Erkenntnisse und Erfahrungen erhéltlich sind. Die hierin enthaltenen Daten
entsprechen den Ublichen Produkteigenschaften und beziehen sich ausschlieRlich auf das jeweilige Material; die Daten
kénnen unter Umsténden nicht gelten, sofern die Materialien in Kombination mit anderen Materialien, Zusatzen oder in
anderen Prozessen genutzt werden, sofern nicht ausdriicklich anderweitig angegeben. Die Daten sind nicht gedacht,
Spezifikationsgrenzen festzulegen oder allein als Grundlage fir ein Design; sie sind nicht dazu gedacht, Tests zu ersetzen,
die von dem Anwender durchzuflihren sind, um sich von der Eignung eines bestimmten Materials fiir einen speziellen
Zweck zu Uberzeugen. Da DuPont nicht alle Variationen des endgiiltigen Gebrauches berlcksichtigen kann, Gbernimmt
DuPont keine Gewahrleistung und keine Haftung im Zusammenhang mit der Nutzung der Informationen. Diese Publikation
stellt keine Gewahrung einer Lizenz oder eine Empfehlung zur Verletzung von Patentrechten dar.
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PERMEATIONSDATEN

Permeation ist ein Vorgang, bei dem eine feste, flissige oder gasférmige chemische Substanz ein Material auf molekularer Ebene
durchdringt. Permeationsdaten helfen bei der Auswahl einer geeigneten Schutzkleidung und der Einschatzung der sicheren
Tragedauer. Die Permeationsbestandigkeit von DuPont Materialien werden mit Hilfe standardisierter Testmethoden bestimmt. Die
Ergebnisse kénnen zum Beispiel nach Gefahrstoff, Stoffgruppe oder Material ausgewahlt werden.
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. Physischer BT |BT BT Cum (Zeit
Gefahrstoff / Chemischer Name Zustand CAS act 104 1.0 EN |SSPR |MDPR 480 1150 ISO
Ammonium hydroxid (16%) Fliissig ;336'21' imm [imm [imm <1800 (0.04

. . 41575- <0.
> > > .
Carboplatin (10 mg/ml) Flussig 944 240|>240(>240(5 001 0.001
Carmustine (3.3 mg/ml, 10 % Ethanol) Flussig 154-93-8(>10 [>240(>240|5 |0.002 |0.001
. . . 15663- <0.
> > > .
Cisplatin (1 mg/ml) Flussig 271 240|>240(>240(5 002 0.002
<0.
Cyclo phosphamide (20 mg/ml) Flussig 50-18-0 |>240[>240(>2401|5 002 0.002
-, . 25136- <0.
> > >
Doxorubicin HCI (2 mg/ml) Flussig 40-9 240|>240(>240(5 007 0.007
Essigsaure (10%) Flussig 64-19-7 |imm [imm [imm <16 [0.02
Essigsaure (2%) Flussig 64-19-7 |imm [imm |>30 |2 (<3 0.02
Essigsaure (30%) Flussig 64-19-7 |imm [imm [imm <120 |0.02
Essigsaure (5%) Flussig 64-19-7 |imm |imm [imm <20 [0.02
Ethan-1,2-diol Flissig 107-21-1|imm |imm [>10 (1 (3.1 0.05
Ethanol Flussig 64-17-5 |imm |imm [imm <300 (0.03
Ethylalkohol Flussig 64-17-5 |imm [imm [imm <300 1|0.03
Ethylen glycol Flussig 107-21-1[imm [imm [>10 |1 (3.1 0.05
Etoposide (Toposar®, Teva) (20 mg/ml, 33.2 % . 33419-
(v/v) Ethanol) Flissig 49-0 >240|>240|>240(5 (<0.01 |<0.01
Fluorouracil, 5- (50 mg/ml) Flussig 51-21-8 |>120|>240(>240|5 |<0.01 |0.001
Fluorwasserstoffsaure (10%) Flussig ;664-39- imm [imm [imm <12 10.03
Formaldehyd (10%) Flussig 50-00-0 [imm [imm [imm na 0.03
Formalin (10%) Flussig 50-00-0 [imm [imm [imm na 0.03
o . 95058- |
Gemcitabine (38 mg/ml) Flussig 81-4 imm (>240|>240(|5 (<0.01 |0.001
Glykolalkohol Flussig 107-21-1|imm |imm [>10 |1 |3.1 0.05
778-73- <0.
Ifosfamide (50 mg/ml) Flussig 3 8-73 >240(>240(>240|5 089 0.009
Isopropanol Flussig 67-63-0 |imm [imm [imm <120010.02
Isopropanol (70%) Flussig 67-63-0 |imm |imm [imm <600 (0.02
Isopropyl alkohol Fllssig 67-63-0 [imm |imm Jimm <1200(0.02
Isopropyl alkohol (70%) Flussig 67-63-0 |imm [imm [imm <600 |0.02
1310-58-
Kalilauge (40%) Flussig 3 >120(>120(>120|4 |na 0.05
<0.
Methotrexate (25 mg/ml, 0.1 N NaOH) Flussig 59-05-2 |>240[>240(>2401|5 001 0.001
<0.
Mitomycin (0.5 mg/ml) Flussig 50-07-7 |>240(>240(|>240|5 002 0.002
. . . . 7681-52-
Natriumhypochlorit (10-15 % aktives Chlor) Flussig 9 >60 [>480(>480|6 |<0.05 |0.05
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. Physischer BT |[BT (BT Cum |Zeit

Gefahrstoff / Chemischer Name Zustand CAS Act 104 110 EN |SSPR |MDPR 480 150 ISO
7681-52- <0.

Natriumhypochlorit (5.25-6%) Flissig 9 >480 |>480 |>480 |6 025 0.025
1310-73-

Natronlauge (10%) Flissig 2 >480 |>480 [>480 [6 |<0.05 [0.05
1310-73-

Natronlauge (50%) Flissig 5 >10 |30 |=30 (2 [na 0.05

I L 63121- |,
Oxaliplatin (5 mg/ml) Flussig 00-6 imm (>240|>240 (5 |<0.1 |0.008
) . o i

Paclitaxel (Hospira) (6 mg/ml, 49.7 % (v/v) Flissig 33069 5240 |240 [>240 |5 |<0.01 |<0.01

Ethanol) 62-4
7664-38-

Phosphor saure (50%) Flissig 2 >480 |>480 [>480 [6 |<0.06 [0.06

Propan -2-ol Flussig 67-63-0 [imm |imm [imm <1200 (0.02

Propan -2-ol (70%) Flussig 67-63-0 |imm [imm |imm <600 (0.02
7697-37-

Salpetersaure (30%) Flussig 269 3 imm |imm [imm <4.5 0.005
7647-01-

Salzsaure (16%) Flussig 06 0 imm [imm |>30 (2 |na 0.02
7647-01-

Salzsaure (32%) Flussig 06 0 imm |imm [imm <140 (0.02
7664-93-

Schwefelsaure (18%) Flussig 966 93 >480 [>480 |>480 (6 |<0.05 |0.05
7664-93- <0.

Schwefelsaure (30%) Flussig 966 93 >480 (>480 |>480 (6 085 0.005

Spiritus Flussig 64-17-5 |imm [imm |imm <300 1|0.03

Thiotepa (10 mg/ml) Flissig 52-24-4 |>10 (>240 (>240 (5 (<0.01 |0.001

Atzammoniak (16%) Fliissig ;336'21' imm |imm [imm <1800 (0.04

Atznatron (10%) Fliissig ;310'73' >480 |>480 [>480 [6 [<0.05 [0.05

Atznatron (50%) Fliissig ;310'73' >10 |>30 [>30 [2 [ha  [0.05

BTAct (Tatsachliche) Durchbruchzeit bei MDPR [mins]

BT1.0 Normalisierte Durchbruchzeit bei 1.0 pg/cm?/min [mins]
Permeationsrate im Gleichgewicht [ug/cm?/min]
CUM480 Kumulierte Permeationsmassen nach 480 min [ug/cm?]

Permeationsmasse von 150 pg/cm? [mins]

August 06, 2025

Tyvek® 800 J

BTO0.1 Normalisierte Durchbruchzeit bei 0,1 pg/cm?min [mins]
EN Eingruppierung gemal EN 14325 SSPR
MDPR Niedrigste nachweisbare Permeationsrate [ug/cm?/min]
Time150 Zeit bis zum Erreichen einer kumulierten
ISO Eingruppierung gemaf 1ISO 16602 CAS CAS-Nummer (Chemical
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abstracts service registry number) min Minute > GroRer als < Kleiner als imm Sofort (< 10min) nm Nicht getestet
sat Gesattigte Losung  N/A Nicht zutreffend na Nicht erreicht GPR grade Universal-Reagenztyp * Basierend auf
dem niedrigsten Einzelwert 8 Tatsachliche Durchbruchzeit; normalisierte Durchbruchzeit nicht verfligbar DOT5
Degradation nach 5 min  DOT30 Degradation nach 30 min DOT60 Degradation nach 60 min  DOT240 Degradation
nach 240 min BT1383 Normalisierte Durchbruchzeit bei 0.1 yg/cm?/min [mins] acc. ASTM F1383

Wichtiger Hinweis.
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