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TYK GEVHT YL 00

Tychem® TK

DuPont™ Tychem® TK.Gasdichter Anzug mit abnehmbaren Socken . Doppelhandschuhe (abnehmbar).Zum Einsatz mit
umgebungsluftunabhangigem Atemschutzgerat (SCBA). Grolie Panorama-Sichtscheibe. Limonengelb.

Name

Vollstandige Artikelnummer

Material

Design

Nahte

Farbe

Anzahl

April 25, 2024

Beschreibung

TYK GEVHT YL 00

Tychem® 10000

Gasdichter Anzug mit abnehmbaren Socken

Genaht und doppelt Gberklebt

Limonengelb

1 pro Karton

Tychem® TK

Tychem® TK
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MERKMALE UND PRODUKTANGABEN

DuPont™ Tychem® TK. gasdichter Anzug mit angearbeiteten Socken. Hazmax Socken sind in dern GréRen 6 bis 14 (38-48)
erhaltlich.Robust und leicht; weniger als 4,6kg pro Anzug. Erhaltlich in Limettengrin fiir gute Sichtbarkeit in den GréRen SM bis 2X.
Grol3e, beschlagfreie Sichtscheibe fiir ungehinderte Rundumsicht. Fledermausarmel ermdglichen das Zuriickziehen des Arms zur
Bedienung des Atemschutzgerats. Interner verstellbarer Girtel fiir Halt und verbesserten Sitz. Fiinffinger-Doppelhandschuhsystem
mit Arretierung zum Handschuhwechsel. Jeder Anzug besitzt eine einmalige Seriennummer und wurde zum Zeitpunkt der
Herstellung vollstandig getestet. Dies umfasst eine Priifung auf Unversehrtheit mit Uberdruck.

Tychem® TK. Bietet eine auferordentlich hohe Chemikalienbarriere und besteht aus einem aullerst widerstandsfahigen,
durchstich- und abriebfesten, zugleich weichen und leichten Material.

Tychem® TK. Bietet eine sehr hohe Barriere gegen eine Vielzahl von Chemikalien.

Tychem® TK. Schutzanziige schiitzen gegen toxische, korrosive Gase, Flissigkeiten und Feststoffe und eignen sich fur Einsatze in
der Industrie, Gefahrstoffbeseitigung und im Katastrophenschutz.
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® Chemikalienschutzkleidung, Kategorie Ill, Typ 1a-ET, Limited Use

® Zertifiziert nach EN 943-2 (Schutzkleidung gegen fliissige und gasférmige Chemikalien)

® Doppelt Giberklebte Nahte fiir hohe Chemikalienbesténdigkeit gegen starke Fllssigkeitsspritzer
® Hochbelastbarer gasdichter ReilRverschluss. Extra lang: erleichtert das An- und Ausziehen

® Uberlappende Reilverschlussabdeckung mit Klettverschluss

® [ agerbestandigkeit: 5 Jahre bei korrekter Lagerung. Unter bestimmten Umstanden 10 Jahre (siehe Gebrauchsanweisung).
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GROSSEN

ProduktgréRe Artikelnummer Informationen hinzufiigen
SM D13495329 Alle MTO (auf Bestellung)
MD D13495312 Alle MTO (auf Bestellung)
LG D13495301 Alle MTO (auf Bestellung)
XL D13495333 Alle MTO (auf Bestellung)
2X D13495292 Alle MTO (auf Bestellung)
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Physikalische Eigenschaften

Die fiir das ausgewahlte Produkt angezeigten mechanischen Eigenschaften des Schutzbekleidungsmaterials werden (soweit
zutreffend) gemaR Testmethoden und entsprechender Europédischer Normen aufgefiihrt. Eigenschaften wie Abriebfestigkeit,
Bestandigkeit gegen Biegen, Zugfestigkeit und Widerstand gegen Durchstof3en kénnen bei der Beurteilung der Schutzleistung
hilfreich sein.
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Eigenschaft

Abriebfestigkeit 7

Basisgewicht

Biegerissbestandigkeit 7

Biegerissbestandigkeit bei -30 °C

Dicke

Durchstolfestigkeit

Farbe

Flammbestandigkeit 7

Oberflachenwiderstand bei 25 % r.F.,
AuRenseite 7

Oberflachenwiderstand bei 25 % r.F.,
Innenseite *

Weiterreil¥festigkeit (in Langsrichtung)

Weiterreillfestigkeit (in Querrichtung)

Zugfestigkeit (in Langsrichtung)

Zugfestigkeit (in Querrichtung).

1 Gemal EN 14325 2 Gemal EN 14126 3 GemalR EN 1073-2 4 Gemal EN 14116

Testmethode

EN 530 Methode 2

DIN EN ISO 536

EN ISO 7854
Methode B

EN ISO 7854
Methode B

DIN EN ISO 534

EN 863

N/A (598)

EN 13274-4
Methode 3

EN 1149-1

EN 1149-1

EN ISO 9073-4

EN ISO 9073-4

DIN EN ISO 13934-
1

DIN EN I1SO 13934-
1

Vorderseite Tyvek ® / Rlickseite 6 Basierend auf Tests gemaR ASTM D-572 7 Weitere Informationen,

Einsatzbeschrankungen und Warnhinweise in der Gebrauchsanweisung

zutreffend STD DEV Standardabweichung

April 25, 2024

Tychem® TK

Typisches Ergebnis EN
>2000 Zyklen ?/6
400 g/m? N/A
>1000 Zyklen 11/6
>500 Zyklen ?/6
730 ym N/A
>10N 12/6
Limonengelb N/A
Keine Tropfchen, keine Verbrennungen, keine 2/3
Lochbildung L

Nicht antistatisch ausgerustet N/A
Nicht antistatisch ausgeristet N/A
>150 N 15/6
>150 N ?/6
>250 N ?/6
>250 N 14/6

12 GemaR EN 11612 5
> Grolerals <Kleinerals N/A Nicht
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KOMFORT

Der Tragekomfort eines Schutzanzugs ist vor allem abhangig von seinem Gewicht, seiner Wasserdampf- und Luftdurchlassigkeit
(Atmungsaktivitat) und seinen isolierenden Eigenschaften. Die gemaf gangigen Testmethoden ermittelten Werte werden hier
aufgefiihrt und kdnnen - wie alle anderen Daten - zum Produktvergleich herangezogen werden.

Typisch
Eigenschaft Testmethode ypisc .es EN
Ergebnis
Luftdurchlassigkeit (Gurley-Methode) ISO 5636-5 Nein N/A
Wasserdampfdurchlassigkeit EN ISO 12752 Klima C Undurchlassig N/A

2 Gemal EN 14126 5 Vorderseite Tyvek ® / Rlickseite > GréRer als < Kleiner als  N/A Nicht zutreffend
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LEISTUNGSEIGENSCHAFTEN DES GESAMTANZUGES

Informationen zum Leistungseigenschaften des Gesamtanzuges. Umfasst wichtige Eigenschaften wie Schutz gegen radioaktive
Kontamination, Nahtstarke oder Lagerbestandigkeit. Nach innen gerichtete Leckage, Widerstand gegen Flissigkeitspenetration und
Angaben zur Zertifizierung (Typ) sind hier aufgefihrt.

Eigenschaft Testmethode ggies;r::s EN

Lagerbestandigkeit 7 N/A (598) 10 Jahre & N/A
Nahtstarke ISO 5082 >300 N 5/6
Typ 1: Leistungsanforderungen an gasdichte Schutzanziige (Typ 1a) EN 943-2 Bestanden N/A

1 Gemal EN 14325 3 Gemal EN 1073-2 12 Gemal EN 11612 13 According to EN 11611 5 Vorderseite Tyvek ®
/ Riickseite 6 Basierend auf Tests gemal ASTM D-572 7 Weitere Informationen, Einsatzbeschrankungen und
Warnhinweise in der Gebrauchsanweisung 11 Basierend auf einem Durchschnittswert aus 10 Schutzanziigen, 3
Aktivitaten, 3 Messpunkten > GroRer als < Kleiner als N/A Nicht zutreffend * Basierend auf dem niedrigsten
Einzelwert
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Warnung

® Arbeiten in Ex-Zonen: Beriicksichtigen Sie bei Ihrer Gefahrdungsbeurteilung, dass die integrierten Socken isolierend wirken
kénnen. Es kann daher vorkommen, dass Schutzanzug und Trager nicht tber die Schuhe geerdet werden kénnen, so dass
andere MalRnahmen zur Erdung von Schutzanzug und Trager zum Einsatz kommen mussen.

Die hierin enthaltenen Informationen entsprechen unserem Kenntnisstand am Tag der Veroffentlichung. Wir behalten uns
vor, die Informationen zu andern, sofern neue Erkenntnisse und Erfahrungen erhéltlich sind. Die hierin enthaltenen Daten
entsprechen den Ublichen Produkteigenschaften und beziehen sich ausschlieRlich auf das jeweilige Material; die Daten
kénnen unter Umsténden nicht gelten, sofern die Materialien in Kombination mit anderen Materialien, Zusatzen oder in
anderen Prozessen genutzt werden, sofern nicht ausdriicklich anderweitig angegeben. Die Daten sind nicht gedacht,
Spezifikationsgrenzen festzulegen oder allein als Grundlage fir ein Design; sie sind nicht dazu gedacht, Tests zu ersetzen,
die von dem Anwender durchzuflihren sind, um sich von der Eignung eines bestimmten Materials fiir einen speziellen
Zweck zu Uberzeugen. Da DuPont nicht alle Variationen des endgiiltigen Gebrauches bertcksichtigen kann, Gbernimmt
DuPont keine Gewahrleistung und keine Haftung im Zusammenhang mit der Nutzung der Informationen. Diese Publikation
stellt keine Gewahrung einer Lizenz oder eine Empfehlung zur Verletzung von Patentrechten dar.

® MTO: Auftragsfertigung. Es gelten die Aligemeinen Geschéaftsbedingungen.

® Umgebungstemperaturen fiir den Einsatz von Tychem® TK. Schutzanziigen: Tychem® TK. Schutzanzilige kénnen in einem
Bereich zwischen -25° C bis 49° C eingesetzt werden. Bei niedrigen Temperaturen kann das Material steif, bei sehr kalten
Temperaturen sogar sprode werden. Beachten Sie, dass der Trager bei héheren Umgebungstemperaturen verstarktem
Hitzestress ausgesetzt sein kann. Bei hdheren Temperaturen kdnnen Chemikalien aggressiver wirken, so dass sich andere
Werte fir die Durchbruchzeit und die Permeationsrate ergeben kénnen. Tychem® Materialien bieten wenig bis keine
thermische Isolierung, um den Tréger Uber I&ngere Zeit vor Hitze und Kélte zu schitzen.
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PERMEATIONSDATEN

Permeation ist ein Vorgang, bei dem eine feste, flissige oder gasférmige chemische Substanz ein Material auf molekularer Ebene
durchdringt. Permeationsdaten helfen bei der Auswahl einer geeigneten Schutzkleidung und der Einschatzung der sicheren
Tragedauer. Die Permeationsbestandigkeit von DuPont Materialien werden mit Hilfe standardisierter Testmethoden bestimmt. Die
Ergebnisse kénnen zum Beispiel nach Gefahrstoff, Stoffgruppe oder Material ausgewahlt werden.
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. Physischer BT BT Cum |Zeit
Gefahrstoff / Chemischer Name Zustand CAS Act BT 0.1 1.0 EN [SSPR [MDPR 480 150 ISO
131 Flissig 71-36-3 |[>480 |>480 |>480|6 |<0.002/|0.002 (<1 >480 |6

10545-
160 Flissig 99-0 440 |440 >480 (6 [<0.3 (0.1 <48 |>480 (6
162 Flissig 385;5- >480 |>480 |>480|6 (<0.1 [0.1 <48 |>480 (6
2-Propen-1-ol Flissig 107-02-8 |>480 (>480 [>480(6 |<0.02 [0.02 |<9.6 [>480 |6
93 Flissig 92-87-5 |(>480 |>480 [|>480|6 |<0.01 |0.01 |[<4.8 |>480 |6
97 Flissig 92-87-5 |(>480 |>480 [|>48016 |<0.1 0.1 <48 |>480 (6
Acetaldehyd Flussig 75-07-0 ([>480 [>480 [>480(6 |<0.01 |0.01 ([<4.8 ([>480 |6
Aceton Flissig 67-64-1 [>480 |>480 [>480(6 ([<0.04 [0.04 |<19.2 |>480 |6
Aceton cyanhydrin Flussig 75-86-5 ([>480 [>480 [>480(6 |<0.01 |0.01 (<4.8 (>480 |6
Acetonitril Flissig 75-05-8 |[>480 |>480 [|>480|6 |<0.05 |0.05 (<24 |>480 |6
<0.
Acetyl chlorid Flissig 75-36-5 >480 |[>480 (6 0?26 0.0126
Acrolein Flissig 107-02-8 |~>480 (>480 ([>480(6 |<0.02 [0.02 |<9.6 [>480 |6
Acroleinsaure Flussig 79-10-7 ([>480 [>480 [>480(6 |<0.06 |0.06 ([<28.8 (>480 |6
Acryl amid (50%) Flissig 79-06-1 [>480 |>480 [|>48016 |<0.1 |0.1 <48 |>480 |6
Acrylamid (50%) Flissig 79-06-1 (>480 |>480 [|>48016 |<0.1 |0.1 <48 |>480 (6
Acrylnitril Flissig 107-13-1 |>480 (>480 [>480 |6 ;803 0.0003
Acrylsaure Flissig 79-10-7 |>480 |>480 [|>480|6 |<0.06 |0.06 |[<28.8 |>480 |6
Acrylsaure-n-butylester Flissig 141-32-2 |>480 (>480 [>480(6 |<0.02 [0.02 |<9.6 [>480 |6
Acrylsaureethylester Flissig 140-88-5 |>480 (>480 ([>480(6 |<0.02 [0.02 |<9.6 [>480 |6
Adipinsauredinitril Flissig 111-69-3 |>480 (>480 ([>480(6 |<0.1 0.1 <48 |>480 (6
Adipinsaurenitril Flissig 111-69-3 |>480 (>480 ([>480(6 |<0.1 0.1 <48 |>480 |[6
Adiponitril Flissig 111-69-3 |>480 (>480 ([>480(6 |<0.1 0.1 <48 |>480 |6
Allyl alkohol Flissig 107-18-6 |~>480 (>480 ([>480(6 |<0.1 0.1 <48 |>480 (6
Allyl chlorid Flissig 107-05-1 |>480 (>480 ([>480(6 |<0.06 [0.06 [<28.8 [>480 |6
Ameisensaure (>95%) Flussig 64-18-6 |>480 [>480 (>4801|6 |<0.01 |0.01 ([<4.8 [>480 |6
5329-14-
Amido schwefelsaure (15%) Flissig 6 >480 |>480 |>480|6 (<0.01 |0.01 |<4.8 |>480 |6
. . . 5329-14-
Amido sulfonsaure (15%) Flissig 6 >480 |>480 |>480|6 (<0.01 |0.01 |<4.8 |>480 |6
Amino -4-chlorbenzol, 1- Fest 106-47-8 |>480 (>480 [>480(6 |<0.02 [0.02 |<9.6 [>480 |6
Amino -4-chlorbenzol, 1- (70 °C, Fliissig 106-47-8 [272 |72 |as5 |5 |94 |0.001
geschmolzen) /323
Amino 3,4-dichlorbenzol, 1- Fest 95-76-1 |>480 |>480 |>480|6 |<0.001|0.001 [<0.48 |>480 |6
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. Physischer BT BT BT Cum |Zeit
Gefahrstoff / Chemischer Name Zustand CAS Act 0.1 1.0 EN |SSPR |MDPR 480 1150 ISO
Amino 3,4-dichlorbenzol, 1- (70 °C, L 128* [216*
Fl -76-1 24 .001
geschmolzen) ussig 95761 1516|1284 0.00
Amino biphenyl, 4- (1 mg/ml in Flussig 92-67-1 |>480 [>480 [>480[6 [<0.0273[0.0273 |<13 [>480 |6
Methanol)
Amino ethylethanolamine Flissig 111-41-1|>480 (>480 ([>480|6 |<0.005 |0.005 |<2.4 ([>480 |6
Amino ethylethanolamine (60%) Flissig 111-41-1|>480 |(>480 ([>480|6 |<0.005 |0.005 |<2.4 ([>480 |6
Amino ethylpiperazine Flussig 140-31-8(>480 |>480 (>480|6 |<0.005 [0.005 (<2.4 [>480 |6
Amino propan, 2- Flussig 75-31-0 |>480 ([>480 |>480|6 (<0.01 [0.01 <4.8 [>480 |6
Amino-2-methylpropanol, 2- Flussig 75-64-9 |>480 [>480 ([>480|6 |<0.03 |0.03 <14.4 |>480 (6
Aminobenzol Flissig 62-53-3 |>480 |>480 [|>480(6 [<0.1 0.1 <48 |>480 |6
Aminoethanol, 2- Flissig 141-43-5(>480 (>480 (>480|6 |[<0.1 0.1 <48 |>480 |6
7664-41-
Ammoniak (-70 °C, flissig) Flissig 766 >480 [>480 [>480|6 |[<0.1 0.1 <48 [>480 |6
. A _ 7664-41-
Ammoniak (gasférmig) Gasférmig 7 >480 [>480 |>480|6 [<0.05 [0.05 <24 [>480 |6
. . A 12125-
Ammonium fluorid (40%) Flissig 01-8 >480 |[>480(6 |<0.1 0.01
. . - 1336-21-
Ammonium hydroxid (28% - 30%) Flussig 6 >480 (>480 [>480(6 [<0.1 0.1 <48 |[>480 (6
Amyl acetat, n- Flussig 628-63-7|>480 |[>480 (>480(6 [<0.003 [0.003 [<1.4 |>480 |6
Anilin Flussig 62-53-3 |>480 [>480 (>480(6 |<0.1 0.1 <48 |>480 |6
7784-42-
Arsenwasserstoff Gasformig 1 8 >480 (>480 [|>480(6 [<0.01 ]0.01 <4.8 [>480 (6
Aziridin Flussig 151-56-4(>480 |>480 [>480|6 |<0.01 ]0.01 <4.8 |[>480 |6
Azolidin Flissig 123-75-1]407 (413 9.2 0.012
Benzenamin Flissig 62-53-3 |>480 |>480 [|>480(6 [<0.1 0.1 <48 |>480 |6
Benzidin (25% in Methanol) Flissig 92-87-5 |>480 |>480 [|>480(6 (<0.01 (0.01 <4.8 |>480 |6
Benzidin (75% in Methanol) Flussig 92-87-5 |>480 ([>480 |>480|6 (<0.1 0.1 <48 [>480 |6
290-
Benzin, unverbleit Flussig Z? 590 >480 [>480 |>480|6 |<0.01 |0.01 <4.8 |>480 |6
<
Benzin, verbleit Flussig mix >480 |[>480 [|>480(6 0.56 10.056
ppm ppm
Benzo nitril Flussig 100-47-0(>480 |>480 [|>480|6 [<0.004 |0.004 |<1.9 [>480 |6
Benzo thiol Flissig 108-98-5(>480 (>480 (>480|6 |<0.02 |0.02 <9.6 |>480 |6
Benzol Flissig 71-43-2 |>480 |>480 [|>480(6 [<0.0008(0.0008 (<0.48 |>480 |6
Benzol sulfonylchlorid Flissig 98-09-9 |>480 |>480 [|>480(6 [<0.1 0.1 <48 |>480 |6
Benzolcarbonylchlorid Flussig 98-88-4 |>480 [>480 (>480(6 |<0.05 0.05 <24 |>480 |6
Benzolsulfonylchlorid Flussig 98-09-9 |>480 [>480 (>480(6 |<0.1 0.1 <48 |>480 |6
Benzoyl chlorid Flussig 98-88-4 |>480 [>480 ([>480|6 |<0.05 |0.05 <24 |>480 (6
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. Physischer BT |BT |BT Cum |Zeit
Gefahrstoff / Chemischer Name Zustand CAS act o4 110 EN [SSPR |MDPR 480 150 ISO
Benzy! chlorid Flissig 100-44-7 |>480 |>480 (>480 |6 |<0.01 |0.01 <4.8 |>480 |6
Biphenyl -4.4"diamin, 1,1 (25% in e ig 92-87-5 |>480 [>480 [>480 |6 [<0.01 |0.01 |<4.8 |>480 |6
Methanol)

Biphenyl -4,4-diamin, 1,1- (75%in 1o csig 92-87-5 |>480 |>480 |>480 |6 |<0.1 |01  |<48 [>480 |6
Methanol)
Bis (2-ethylhexyl)phthalat Flissig 117-81-7 |>480 |>480 (>480 |6 |<0.07 [0.07 <33.6 [>480 |6
1675-54-
Bis(4-(2,3-Epoxypropoxy)phenyl)propan |Fliissig 36 55 >480 |>480 |>480 |6 |<0.01 ]0.01 <4.8 [>480 |6
. N . 1675-54-
Bisphenol-A Diglycidylether Flissig 3 >480 |>480 |>480 |6 |<0.01 ]0.01 <4.8 [>480 |6
Black Liquor (mix) Flissig mix >480 |>480 |[>480 |6 |<0.1 0.1 <48 >480 |6
Bleitetraethyl Flissig 78-00-2 (>480 [>480 |>480 |6 |<0.07 (0.07 <33.6 [>480 |6
Bor trifluorid Gasformig ;637_07_ >480 [>480 [>480 |6 |<0.1 (0.1 <48 >480 |6
Borfluorid-Ethylether Flissig 109-63-7 |>480 |>480 |>480 |6 [<0.1 [0.1 <48 >480
Boron trifluorid etherat Flussig 109-63-7 |>480 |>480 |>480 |6 [|<0.1 |01 <48 >480
Bortrichlorid Gasformig ;22:4_ >480 |>480 |6 |<0.1 (0.00118
Bortrifluorid-Diethylether Flissig 109-63-7 [>480 |>480 (>480 |6 |<0.1 (0.1 <48 >480 |6
7726-95-
Brom Flissig 6 6-95 15 15 15 1 125 0.01
7726-95-
Brom (10 g/m?) Flissig 6 6-95 >480 |>480 |[>480 |6 |<0.1 0.1 <48 >480 |6
- N 7726-95- [30* [30* |30*
>
Brom (gesattigte Dampfphase) Gasférmig 6 o a0 lao 1 0.59 |0.1
Brom methan Gasférmig 74-83-9 ([>480 [>480 [>480 |6 (<0.01 |0.01 <4.8 [>480 |6
1 .
Brom wasserstoff (gasférmig) Gasférmig 18055 >480 |>480 (>480 |6 ([<0.1 (0.1 <48 >480 (6
<0.
Brom-4-Fluorbenzol, 1- Flissig 460-00-4 |>480 |>480 (>480 |6 0813 0.0013 |<0.6 [>480 |6
<0.
Bromfluorbenzol, 4- Flissig 460-00-4 |>480 |>480 (>480 |6 0813 0.0013 |<0.6 [>480 |6
Brommethan Gasformig 74-83-9 (>480 [>480 |>480 |6 |<0.01 (0.01 <4.8 |>480 |6
But-2-en-1-al, trans- Flissig 123-73-9 >480 |>480 |6 [<0.1 ]0.006
Butadien, 1,3- (0 °C, flissig) Flissig 106-99-0 [>180 |>180 (>180 |4 |<0.01 |0.01 <4.8 |>480 |6
Butadien, 1,3- (gasférmig) Gasférmig 106-99-0 [>480 (>480 |>480 |6 (<0.05 |0.05 <24 >480 (6
Butanal, n- Flissig 123-72-8 [>480 |>480 (>480 |6 |<0.1 (0.1 <48 >480 |6
Butanol, 1- Flissig 71-36-3 [>480 [>480 [>480 |6 |<0.002(0.002 |<1 >480 |6
<
Butanon Flissig 78-93-3 [>480 [>480 |>480 |6 0867 0.0067 |<3.2 [>480 |6
Butanonoxim, 2- Flissig 96-29-7 [>480 [>480 [>480 |6 |<0.1 (0.1 <48 >480 |6
Butenal, trans-2- Flissig 123-73-9 >480 [>480 |6 [<0.1 [0.006
Butyl acetat, n- Flissig 123-86-4 |>480 |>480 (>480 |6 |<0.01 |0.01 <4.8 |>480 |6
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. Physischer BT Cum (Zeit
Gefahrstoff / Chemischer Name Zustand CAS BT Act |BT 0.1 1.0 EN [SSPR (MDPR 480 150 ISO
Butyl acrylat, n- Flissig 141-32-2|>480 |[>480 |>480 |6 |<0.02 |[0.02 |<9.6 >480 |[6
Butyl amin Flissig 109-73-9 |>480 |[>480 |>480 |6 |<0.01 |[0.01 |<4.8 >480
Butyl amin, tert- Flussig 75-64-9 [>480 [>480 |>480 |6 |<0.03 |[0.03 |<14.4 |>480

228*
Butyl ether, n- Flissig 142-96-1 /3986 >480 [>480 |6 |(0.001 (0.001
1634-04-
Butyl methylether, tert- Flussig 463 0 >480 |>480 [>480 |6 |<0.007 |0.007
Butylalkohol, n- Flussig 71-36-3 [>480 [|>480 [|>480 |6 |<0.002 [0.002 |<1 >480 (6
Butyraldehyd, n- Flissig 123-72-8 |>480 [>480 [|>480 |6 [<0.1 0.1 <48 >480
Cellosolve acetate Flissig 110-80-5|>480 |[>480 |>480 |6 |<0.008 [0.008 |<3.8 >480
7782-50-
Chlor (-70 °C, flussig) Flussig 5 >480 [>480 [|>480 |6 |<0.01 [0.01 |<4.8 >480 |[6
N R 7782-50-
Chlor (gasférmig) Gasformig 5 >480 |>480 [>480 |6 |<0.05 |0.05 |<24 >480 |6
Chlor -1,2-propandiol, 3- Flissig 96-24-2 >480 |>480 |6 ;?42 0.0142
Chlor acetylchlorid Flissig 79-04-9 (160 160 170 |4 |23.2 |01
Chlor anilin, p- Fest 106-47-8 |>480 |[>480 |>480 |6 |<0.02 |[0.02 |<9.6 >480 |[6
Chilor anilin, p- (70 °C, L 272
geschmolzen) Flissig 106-47-8 272 1323 355 |5 [9.4 0.001
Chlor benzol Flussig 108-90-7 |>480 [>480 |>480 |6 [<0.001 [0.001 [<0.48 [>480 |6
Chlor essigsaure (80%) Flissig 79-11-8 >480 |>480 |6 ([<0.01 [0.01
<
Chlor ethanol, 2- Flissig 107-07-3|>480 ([>480 [>480 |6 0852 0.0082|<3.9 >480 |[6
Chlor methyl methyl ether Flassig 107-30-2 |305 >480 |>480 |6 (0.03 (0.001
Chlor toluol, o- Flissig 95-49-8 (>480 [>480 |>480 |6 ;801 0.0001|<0.04 |>480 |6
Chlor trifluorid Gasférmig ;790'91' 45 45 45 |2 |96 0.1
. . 7647-01-
Chlor wasserstoff (-90 °C, flissig) [Flussig 0 >180 [|>180 [>180 |4 |<0.1 0.1 <48 >480 |6
N A 7647-01-
Chlor wasserstoff (gasformig) Gasformig 0 >480 |>480 [>480 |6 |<0.05 |0.05 |<24 >480 |6
<0.
Chlor-1-methylbenzol, 2- Flussig 95-49-8 (>480 [>480 |>480 |6 0001 0.0001|<0.04 |>480 |6
Chlor-2,3-epoxypropan, 1- Flussig 106-89-8 [>480 [>480 |>480 |6 |<0.014|0.014 |(<6.7 >480 |6
Chlorallyl Flissig 107-05-1 |>480 [>480 |>480 |6 [<0.06 [0.06 [<28.8 [>480 |6
Chlordan (60-75%) Flissig 57-74-9 (>480 [>480 |>480 |6 [<0.01 |[0.01 |<4.8 >480 |[6
Chlorethen Gasformig 75-01-4 (>480 |>480 |>480 |6 |<0.001[0.001 |<0.48 |>480 |6
Chioro phenol, 4- (sat in Fliissig 106-48-9 [>480  [>480 |>480 |6 [<0.013[0.013 |<62 [|>480 |6
Methanol)
<
Chloroform Flissig 67-66-3 [>480 [>480 |>480 |6 0857 0.0037|<1.7 >480 |[6
Chloropren, 3- Flissig 107-05-1 |>480 ([>480 |>480 |6 [<0.06 [0.06 [<28.8 [>480 |6
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. Physischer BT (BT |BT Cum |Zeit
Gefahrstoff / Chemischer Name Zustand CAS act 104 1.0 EN [SSPR |MDPR 480 150 ISO
Chlorsulfon s&ure Flussig ;790-94- >480 (>480(|>480(6 [<0.1 |0.1 <48 |[>480 |6
Chlortoluol, alpha- Flussig 100-44-7 [>480 |>480|>480|6 |<0.01 |0.01 (<4.8 [>480 |6
1333-82-
Chromsaure (CrO3) (44.9%) Flussig 0 >480 (>480|>480|6 |<0.07 |0.07 (<33.6 [>480 (6
Croton aldehyd Flussig 123-73-9 >480(>480(6 (<0.1 [0.006
Cumol Flussig 98-82-8 (>480(>480(>480|6 [<0.01 [0.01 ([<4.8 [|>480 |6
<0.
Cyanobenzol Flussig 100-47-0 [>480 |>480|>480 |6 084 0.004 |<1.9 |>480 |6
<0.
Cyanoethyl Flussig 107-13-1 [>480 |>480|>480 |6 0803 0.0003
Cyanomethan Flussig 75-05-8 |[>480(>480[|>480(6 |<0.05 |0.05 [<24 |[>480 |6
Cyanopropan-2-ol, 2- Flissig 75-86-5 |>480(>480(>480|6 |<0.01 |0.01 |<4.8 [>480 |6
Cyanurchlorid (20% in Toluol) Flussig 108-77-0 [>480|>480|>480|6 |<0.10 |0.1 <48 [>480 |6
Cyanwasserstoff (21 °C, flissig) Flussig 74-90-8 |>480|>480(>480|6 ([<0.01 [0.01 |<4.8 ([>480 (6
Cyanwasserstoff (27 °C, gasférmig) Gasférmig 74-90-8 |>480|>480(>480|6 (<0.01 [0.01 |<4.8 ([>480 (6
<0.
Cyclo hexan Flussig 110-82-7 [>480 |>480 |>480 |6 0828 0.0028|<1.3 |>480 |6
Cyclo hexanon Flussig 108-94-1 |>480 |>480 (>480|6 [<0.01 [0.01 |<4.8 |>480 |6
7664-41-
DE-Ammonia (-33 °C, liquid) Flussig 766 >480 |>480|>480|6 |<0.04 |0.04 |<0.59 [>480 |6
DEHP Flussig 117-81-7 |>480 |>480 (>480|6 [<0.07 [0.07 |<33.6 |>480 |6
Diaminobiphenyl, 4,4'- (25% in Methanol) Flussig 92-87-5 (>480>480|>480|6 |<0.01 |0.01 (<4.8 [>480 |6
Diaminobiphenyl, 4,4'- (75% in Methanol) Flussig 92-87-5 (>480|>480|>480/|6 |<0.1 0.1 <48 [>480 |6
Diaminodiphenylmethan, 4,4'- Flussig 101-77-9 [>480|>480|>480|6 |<0.1 |0.1 <4.8 [>480 |6
- T
Diaminodiphenylmethan, 4,4~ (15% in Fliissig 101-77-9 [>480 [>480|>480[6 |<0.1 |01 |<a8 |>480 |6
Methylethylketon)
Diaminodiphenylmethan, 4,4- Flussig 101-77-9 [>480 (>480 |>480|6 |<0.1 0.1 <4.8 |[>480 (6
- oL
Diaminodiphenylmethan, 4,4- (15% in Fliissig 101-77-9 [>480 [>480[>480[6 |<0.1 |01 |<a8 |>480 |6
Methylethylketon)
<
Diaminoethan, 1,2- Flussig 107-15-3 [>480 |>480 |>480 |6 0857 0.0097 |<4.7 |>480 |6
. - 19287-
Diborane (10%) Gasformig 457 >480|>480|6 |<0.1 ]0.0045
Dibromethan, 1,2- Flussig 106-93-4 |>480 |>480 (>480(|6 [<0.1 (0.1 <48 |[>480 |6
Dichlor propen, 2,3- Flussig 78-88-6 |>480 [>480(>480 |6 ;881 0.0081|<3.8 |>480 |6
; Py T ORY e A0 0
Dichlor-2-propanol, 1,3- (95% bei 40 °C, Fliissig 534-07-6 [>480 [~480 [>480(6 [<0.1 |0.1  |<48 [-480 |6
geschmolzen)
; 0RO, i AN
Dichloraceton, 1,3- (95% bei 40 °C, Fliissig 534-07-6 [>480 [~480 [>480(6 [<0.1 |0.1  |<48 [-480 |6
geschmolzen)
Dichloracetylchlorid Flussig 79-36-7 |>480(>480(>480|6 |<0.01 |0.01 |<4.8 [>480 |6
Dichloranilin, 3,4- Fest 95-76-1 [>480 (>480(>480|6 ;81 0.001 |<0.48 |>480 |6
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. Physischer BT BT BT Cum (Zeit
Gefahrstoff / Chemischer Name Zustand CAS Act 0.1 1.0 EN |SSPR [MDPR 480 150 ISO
Dichloranilin, 3,4- (70 °C, geschmolzen) Flussi 95-76-1 1287|2167 2.4 0.001

I 9 g 216 |/284 ' '

Dichlorbenzen, 1,2- Flissig 95-50-1 |>480 (>480 (>48016 385 0.005 |<2.4 |>480 |6

Dichlorbenzen, 1,3- Flissig 541-73-1|>480 (>480 (>48016 385 0.005 |<2.4 |>480 |6

Dichlorbenzen, 1,4- (50% in Ethanol) FlUssig 106-46-7 (251 >480 (>480|6 |<0.02 |0.005 |[<0.9 ([>480 (6

Dichlordiethylether, 2,2'- FlUssig 111-44-4(>480 |(>480 |>480|6 |<0.01 |0.01 (<4.8 |>480 6

Dichlorethan, 1.2.- Flissig 107-06-2(>480 (>480 |>480|6 |<0.01 |0.01 (<4.8 |>48016

Dichlorethylen, 1,1- Flissig 75-35-4 |>480 (>480 (>480|6 |<0.01 |0.01 |<4.8 [>480 |6

Dichlormethan Flussig 75-09-2 |>480 [>480 (>480|6 |<0.05 ]0.05 |<24 [>480|6

Dichloro -4.4-methylenedianiline, 2.2 (sat |, ;o 101-14-4|>480 |>480 |>480l6 [<0.1 |01 |<a8 |>4806

in Methanol)

Dichloro -6-isopropyl-S-triazin, 2,4- (22% in Fliissig 30894 >480 |>480 |>480l6 |<0 10 l0.1 <48 |>480 |6

Toluol) 74-7

Dichloro silane Gasformig 3109'96' >480 |>480 [|>480[6 [<0.1 [0.1 |<48 [>480[6

Dicyanobutan, 1,4- FlUssig 111-69-3(>480 ([>480 |[>480|6 [<0.1 [0.1 <48 [>480 |6

68334-

Dieselkraftstoff Flissig 30-5 >480 (>480 |>480|6 [<0.03 |0.03 ([<14.4|>480 |6

Dieselkraftstoff Grade D-2 Flussig mix >480 (>480 [>480|6 |<0.03 [0.03 |<14.4|>480 |6

Diethyl amin Flissig 109-89-7(>480 (>480 |>480|6 |[<0.05 |0.05 (<24 |>48016
<0.

Diethyl anilin, N,N- FlUssig 91-66-7 |>480 (>480 (>48016 024 0.024 |<11.5|>480 |6

. . 25340- <0.

Diethyl benzol (95%) Flussig 17-4 >480 [>480 |>480|6 022 0.022 |<10.6 [>480 |6

Diethylenimidoxid Flissig 110-91-8(>480 (>480 [>480|6 |[<0.1 [0.1 <48 [>480 |6
<

Diethylentriamin FlUssig 111-40-0(>480 ([>480 [>48016 01066 0.0166 |<8 >480 |6

Diethylethanamin, N,N- Flussig 121-44-8(>480 (>480 (>480|6 |<0.1 0.1 <48 [>480 |6

Diethylether Flussig 60-29-7 [>480 (>480 |>4801(6 381 0.001 |<0.48 [>480 |6

Diethylsulfat Flissig 64-67-5 |>480 (>480 (>480|6 |<0.1 0.1 <48 [>480 |6

Diiodo-1,1,2,2-tetrafluorbutan, 1,4- Flussig 755-95-3 >480

Dimethyl acetamid, N,N- Flissig 127-19-5(>480 ([>480 [>48016 ;(())6 0.006 |<2.9 |>480 |6

Dimethyl amin Gasformig 124-40-3(>480 |[>480 |>480|6 [<0.05 |0.05 (<24 |>48016
<0.

Dimethyl anilin, N,N- Flissig 121-69-7(>480 [>480 [>480|6 0?3 0.013 |<6.2 |>480 |6

Dimethyl dichlorsilan Flussig 75-78-5 |>480 ([>480 [|>480|6 (<0.1 (0.1 <48 |>480 |6

Dimethyl ether Gasférmig 115-10-6(>480 ([>480 |>480|6 |<0.07 |0.07 (<33.6 |>480 |6

Dimethyl formamid, N,N- Flissig 68-12-2 |>480 (>480 (>480/6 |<0.01 |0.01 |<4.8 [>480 (6

Dimethyl hydrazin, N,N- Flussig 57-14-7 >480°8
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. Physischer BT BT |BT Cum (Zeit
Gefahrstoff / Chemischer Name Zustand CAS Act 01 110 EN [SSPR |MDPR 480 150 ISO
Dimethyl sulfat Flussig 77-78-1 |>480 |>480(>48016 ;81 0.001 |<0.48 |>480 |6

. . . 164*
Dimethyl sulfoxid Flussig 67-68-5 1372 >480|>480(6 |0.003 [0.001 |<14.4 |>480 |6
Dimethylketal Flissig 67-64-1 |>480 |>480/>480|6 |<0.04 |0.04 [<19.2 |>480 (6
Dimethylketon Flissig 67-64-1 |>480 |>480/>480|6 |<0.04 |0.04 [<19.2 |>480 (6
<0.
Dimethylphenylamin, N,N- Flussig 121-69-7 |>480 |>480(>480|6 0?3 0.013 |<6.2 [>480 (6
7681-57- <0.
Dinatriumdisulfit (38%) Flussig 468 > >480(>480|6 022 0.052
<0.
Dinitro-o-kresol, 4,6- (sat in Methanol) Flussig 534-52-1|>480 |[>480(>480|6 0?3 0.013 |<6.2 [>480 (6
Dioxan, 1,4- Flussig 123-91-1|>480 |>480[>480(|6 ([<0.05 |0.05 |[<24 ([>480 |6
Diphenyl methan-4,4'-diisocyanat Fest 101-68-8|>480 |>480[>480|6 (<0.07 |0.07 |<33.6 [>480 |6
. _ A o <
Diphenyl methan-4,4*diisocyanat (50 °C, |\ 0 101-68-8[>480 |>480[>480[6 |-°" [0.0403|<19.3 [>480 |6
geschmolzen) 0403
. . . . 10025-
Dischwefeldichlorid Flussig 67-9 >480 |>480|>480(6 ([<0.01 [0.01 |<4.8 [>480 |6
- . N 10024- <0.
Distickstoffmonoxid Gasférmig 97-2 >480(>480 6 018 0.018
<
Epichlorhydrin Flissig 106-89-8 |>480 |>480/>480|6 0(1)4 0.014 |<6.7 [>480 |6
Epoxyethan (-70 °C, fliissig) Flussig 75-21-8 |>180 [>180(>180|4 |<0.02 |0.02 ([<9.6 [|>480 |6
Epoxyethan (0 °C, flissig) Flissig 75-21-8 |>480 |>480/>480|6 |<0.01 |0.01 [<4.8 |>480 [6
Epoxyethan (10% in HCFC) Gasformig 75-21-8 |>480 |>480/>480|6 |<0.02 |0.02 [<9.6 [|>480 [6
Epoxyethan (gasférmig) Gasférmig 75-21-8 |>480 |>480/>480|6 |<0.05 |0.05 (<24 |>480 [6
<0.
Epoxypropan, 1,2- Flissig 75-56-9 |>480 |>480[>480|6 0816 0.0016|<0.7 ([>480 |6
Erdol Flissig 2002_05_ >480 |>480(>480(6 |<0.04 (0.04 |<19.2 [>480 |6
Essigsaure (>95%) Flussig 64-19-7 |>480 |>480(>480|6 |<0.1 (0.1 <48 |[>480 |6
Essigsaure-2-ethoxyethylester Flussig 111-15-9|>480 |>480(>480(6 (<0.05 [0.05 |<24 [>480 |6
Essigsaure-2-methoxyethylester Flussig 110-49-6|>480 |>480(|>480(6 |<0.01 |0.01 |<4.8 [>480 |6
<0.
Essigsaureamylester Flussig 628-63-7 |>480 |>480[>480|6 003 0.003 |<1.4 ([>480 |6
<0.
Essigsaureanhydrid Flussig 108-24-7|>480 |>480|>480|6 001 0.001 |<0.48 |>480 |6
<0.
Essigsaurechlorid Flussig 75-36-5 >480(>480|6 0126 0.0126
Essigsaureethylester Flussig 141-78-6|>480 |>480(>480(6 (<0.05 [0.05 |<24 [>480 |6
<0.
Essigsaurepentylester Flissig 628-63-7 |>480 |>480[>480|6 003 0.003 |<1.4 ([>480 |6
Essigsaurevinylester Flussig 108-05-4|>480 |>480(>480(6 (<0.01 [0.01 |<4.8 [>480 |6
Ethan-1,2-diol Flussig 107-21-1 >480/>480(6 |<0.1 [0.014
Ethandiséure (10.5%) FlUssig 144-62-7|>480 |>480|>480|6 |[<0.1 0.1 <48 |[>480 |6
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Physischer CAS BT BT BT EN lssPr [MDPR Cum Zeit ISO

Gefahrstoff / Chemischer Name Zustand Act 0.1 10 480 150
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Ethannitril Flissig 75-05-8 [>480 [>480 (>480 |6 |<0.05 [0.05 (<24 >480 |6
Ethanol amin Flussig ;41'43' >480 [>480 |>480 [6 [<0.1 |01  |<48 >480 |6
<0.
Ethanolchlorid Flussig 75-36-5 >480 [>480 (6 0126 0.0126
Ethanolchlorid Gasformig 75-00-3 [>480 |>480 (>480 |6 |<0.02 (0.02 (<9.6 >480 |6
Ethanthiol Flissig 75-08-1 [>480 |>480 (>480 <0.01 |0.01 [<4.8 >480
Ethantrichlorid Flissig 79-00-5 [>480 |>480 (>480 <0.001 |0.001 [<0.48 |>480
Ethoxy ethanol, 2- Flissig ;10_80_ >480 (>480 |>480 |6 |<0.008 [0.008 |<3.8 >480 |6
. 111-15-
Ethoxy ethylacetat Flussig 9 >480 |>480 |>480 |6 [<0.05 [0.05 |<24 >480 |6
. 141-78-
Ethyl acetat Flissig 6 >480 [>480 |>480 |6 |<0.05 (0.05 (<24 >480 |6
. 140-88-
Ethyl acrylat Flissig 5 >480 [>480 |>480 |6 |<0.02 [0.02 |<9.6 >480 |6
Ethyl amin (15 °C, flissig) Flissig 75-04-7 [>480 |>480 (>480 |6 |<0.02 (0.02 ([<9.6 >480 |6
Ethyl benzol Flissig 100'41' >480 (>480 |>480 |6 |<0.005 [0.005 |<2.4 >480 |6
Ethyl chloride Gasformig 75-00-3 [>480 |>480 (>480 <0.02 |0.02 [<9.6 >480
Ethyl ether Flissig 60-29-7 |>480 |>480 |>480 <0.001 |0.001 [<0.48 |>480
Ethyl glykol Fliissig ;10'80' >480 |>480 [>480 [6 [<0.008 |0.008 |<3.8  [>480 |6
Ethyl mercaptan Flissig 75-08-1 [>480 |>480 (>480 |6 |<0.01 |0.01 (<4.8 >480 |6
N L 107-15- <0.
Ethylen diamin Flussig 3 >480 |>480 |>480 (6 0097 0.0097 |<4.7 >480 |6
. . . 106-93-
Ethylen dibromid Flussig 4 >480 |>480 |>480 |6 [<0.1 0.1 <48 >480 |6
. . . 107-06-
Ethylen dichlorid Flussig 5 >480 |>480 |>480 [6 (<0.01 |0.01 |<4.8 >480 |6
107-21-
Ethylen glycol Flussig 10 >480 (>480 [6 (<0.1 0.014
. 110-80-
Ethylen glykolmonoethylether Flussig 5 >480 |>480 |>480 [6 (<0.008 |0.008 |<3.8 >480 |6
- . 151-56-
Ethylen imin Flussig 4 >480 |>480 |>480 [6 (<0.01 |0.01 |<4.8 >480 |6
Ethylen oxid (-70 °C, flussig) Flissig 75-21-8 [>180 [>180 (>180 |4 |<0.02 |0.02 (<9.6 >480 |6
Ethylen oxid (0 °C, flissig) Flissig 75-21-8 [>480 [>480 (>480 |6 |<0.01 |0.01 (<4.8 >480 |6
Ethylen oxid (10% in HCFC) Gasformig 75-21-8 [>480 |>480 (>480 |6 |<0.02 (0.02 (<9.6 >480 |6
Ethylen oxid (gasférmig) Gasférmig 75-21-8 [>480 (>480 |>480 |6 [<0.05 |0.05 (<24 >480 |6
Ethylencarbonsaure Flussig 79-10-7 [>480 |>480 |>480 |6 [<0.06 [0.06 |<28.8 [>480 |6
. . 107-07- <0.
Ethylenchlorhydrin Flissig 3 >480 |>480 |>480 (6 0082 0.0082|<3.9 >480 |6
. 111-15-
Ethylenglycolmonoethyletheracetat|Flissig 9 >480 |>480 |>480 |6 [<0.05 [0.05 |<24 >480 |6
. 109-86-
Ethylenglycolmonomethylether Flissig 4 >480 |>480 |>480 [6 (<0.005 |0.005 |<4.8 >480 |6
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. Physischer BT |BT (BT Cum |Zeit
Gefahrstoff / Chemischer Name Zustand CAS Act 04 10 EN [SSPR |[MDPR 480|150 ISO
. 110-49-
Ethylenglycolmonomethyletheracetat Flussig 6 >480|>480|>480|6 [<0.01 |0.01 |<4.8 (>480 (6
. . 127-18-
Ethylentetrachlorid Flussig 4 >480|>480|>480|6 [<0.05 |0.05 |<24 (>480 (6
Ethylentrichlorid Flissig 79-01-6 [>480(>480|>480(6 (<0.1 0.1 <48 |>480 |6
109-89-
Ethylethanamin, N- Flissig 7 >480(>480(>480|6 |<0.05 |0.05 (<24 |>480 |6
. 111-15-
Ethylglycolacetat Flissig 9 >480(>480(>480|6 |<0.05 |0.05 (<24 |>480 |6
EthyInitril Flissig 75-05-8 [>480(>480|>480(6 [<0.05 |0.05 |<24 |>480 |6
I 7782- <0.
Fluor Gasformig 414 >480 (>480|>48016 002 0.002 |<1 >480 |6
Fluorbenzol Fliissig 262'06' >480 [>480(>480|6 [<0.1 0.1  [<48 [>480 6
Fluormethan Gasformig :93_53_ >480/>480(6 [<0.1 ]0.0205
<0.
Fluoroform Gasformig 75-46-7 >480|>480|6 0141 0.0141
, I 7789-
Fluorsulfonsaure Flussig 211 >480(>480|>480|6 |<0.1 0.1 <48 [>480 |6
P - 7664- <0.
Fluorwasserstoff (20-27 °C, gasformig) Gasformig 393 >480 (>480|>480|6 025 0.025 |<12 |>480 |6
. . 7664-
Fluorwasserstoffsaure (48-51%) Flussig 39-3 >480|>480/>48016 [<0.1 (0.1 <48 [>480 |6
. I 7664-
FluRsaure (70%) Flussig 39-3 >480|>480(>480|6 [<0.04 |0.04 |<19.2 [>480 (6
Formaldehyd (100 ppm) Gasformig 50-00-0 [>480(>480|>480(6 (<0.01 |0.01 |<4.8 [|>480 |6
Formalin (100 ppm) Gasformig 50-00-0 [>480(>480|>480(6 [<0.01 |0.01 |<4.8 [|>480 |6
<
Formalin (37% (10-15% Methanol)) Flissig 50-00-0 |>480 [>480|>480|6 08;18 0.0048(<2.3 |>480 |6
Furaldehyd, 2- Flissig 98-01-1(>480(>480|>480(6 (<0.01 |0.01 |<4.8 [|>480 |6
Furfural Flissig 98-01-1(>480(>480|>480(6 (<0.01 |0.01 |<4.8 |>480 |6
111-30-
Glutaral (5%) Flissig 8 >480(>480(>480|6 [<0.1 0.1 <48 |>480 (6
. 111-30-
Glutaral (50%) Flissig 8 >480(>480(>480|6 [<0.1 0.1 <48 |>480 (6
. 111-30-
Glutaraldehyd (5%) Flissig 8 >480(>480(>480|6 [<0.1 0.1 <48 |>480 (6
. 111-30-
Glutaraldehyd (50%) Flissig 8 >480(>480(>480|6 [<0.1 0.1 <48 |>480 (6
. . 107-07- <0.
Glycolchlorhydrin Flissig 3 >480 (>480(>48016 0082 0.0082(<3.9 [|>480 |6
Glykolalkohol Flussig 107-21- >480>480(6 (<0.1 (0.014
Glykolsaure (sat) Flissig 79-14-1(>480(>480|>480(6 (<0.1 0.1 <48 |>480 |6
Green Liquor (mix) Flussig mix >480(>480(|>480|6 |<0.1 0.1 <48 [>480 |6
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Hexachlorbuta-1,3-dien Flussig 87-68-3 |>480|>480]>480]6 |<0.01 [0.01 |<4.8 |>480 6
Hexachlorcyclohexan, gamma-1,2,3,4,5,6- (sat |, .o 58-89-9 |>480 [>480[>480(6 |<0.06 [0.06 [<28.8 |>480 |6
in Aceton)
Hexachlorcycloh -1,2,3,4,5,6- (sat
Hexachlorcyclohexan, gamma-1,2,3,4,5,6- (sat |, . 58-89-9 |>480 [>480[>480(6 |<0.1 [0.1  |<48 |>4806
in Methanol)
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. Physischer BT |BT Cum |Zeit
Gefahrstoff / Chemischer Name Zustand CAS BT Act 01 1o EN |SSPR |MDPR 480 1150 ISO
Hexafluorisobuten Gasférmig 382-10-5 [>480 [>480[>480 (6 |[<0.01 [0.01 |<4.8 |>480 |6
Hexafluoroethan Gasformig 76-16-4 >480 [>480 |6 |<0.1 ]0.0139
Hexamethyl disilazan Flussig 999-97-3 >480 [>480 |16 |<0.1 |0.014
Hexamethyldisilazan, 1,1,1,3,3,3- Flissig 999-97-3 >480 (>480 |6 [<0.1 |0.014
Hexamethylen diamin (45 °C, Flissig 124-09-4 |>480 |>480 [>480 6 |<0.01 [0.01 |<4.8 [>480 |6
geschmolzen)

<
Hexamethylen diisocyanat Flussig 822-06-0 [>480 |>480 (>480 |6 027 1 0.0271|<13 >480 |6
Hexan, n- Flussig 110-54-3 |>480 (>480(>48016 |<0.05 [0.05 |[<24 >480
Hexanon Flissig 108-94-1 (>480 |>480 |>480 (6 |<0.01 |0.01 |<4.8 [>480
Hexon Flissig 108-10-1 [32*/120(>480 (480 [6 [<0.1 |0.001
Hydrazin Flissig 302-01-2 (480 (>480 (>480 |6 (<0.05 |0.05 |<24 [|>480 |6
10217-
Hydrazin hydrat (51%) Flissig 52 4 >480 |>480|>480 (6 |<0.06 |0.06 |<28.8 [>480 |6
10217-  [240*
. o P
Hydrazin hydrat (85%) Flussig 50-4 1360 440 (>480|6 |0.06 |0.004
. _— . 10035-
Hydrogen bromid (gasférmig) Gasférmig 10-6 >480 [>480[>480(6 |<0.1 (0.1 <48 |>480 (6
Hydrogen cyanid (21 °C, flussig) Flissig 74-90-8 |(>480 (>480|>480(6 (<0.01 |0.01 |<4.8 [>480
Hydrogen cyanid (27 °C, gasférmig) Gasformig 74-90-8 (>480 [>480[>480(6 |[<0.01 [0.01 |<4.8 [|>480
Hydroxy 1-ethanthiol, 2- Flissig 60-24-2 (>480 (>480|>480|6 |<0.08 |0.08 |<38.4 (>480
Hyd 2-nitrob I, 1- (70 °C
ydroxy 2-nitrobenzol, 1- (70 °C, Flissig 88-75-5 208 |~480l6 [0.17 |0.004
geschmolzen)
Hydroxy essigsaure (sat) Flussig 79-14-1 ([>480 [>480(>480|6 |<0.1 0.1 <48 >480 |6
Hydroxy toluol Flissig :13319_77_ >480 (>480 (>480 (6 [<0.01 |0.01 |<4.8 |>480 |6
Hydroxy-2-Methylpropionitril, 2- Flussig 75-86-5 [>480 |>480(>480(6 |<0.01 |0.01 [<4.8 |>480 |6
Hydroxychlorbenzol (sat in Methanol) Flussig 106-48-9 [>480 (>480 [>480|6 |<0.013|0.013 [<6.2 [>480 |6
Hydroxyisobutyronitril Flissig 75-86-5 |(>480 (>480(>480(6 (<0.01 |0.01 |<4.8 |[|>480 |6
lodmethan Flissig 74-88-4 (>480 (>480|>480|6 |<0.01 |0.01 |<4.8 [>480 |6
10034-
lodwasserstoffsaure (55-57%) Flussig 852 >480 |>480(>480(6 |<0.1 0.1 <48 >480 |6
Isobutylmethylketon Flissig 108-10-1 [32*/120|>480 |>480 (6 |<0.1 |0.001
<0.
Isopropanol Flussig 67-63-0 [>480 |>480 (>480 |6 0097 0.0097 |<4.7 |>480 |6
<0.
Isopropyl alkohol Flissig 67-63-0 |(>480 (>480 (>480 |6 0097 0.0097 [<4.7 [>480 |6
Isopropyl amin Flissig 75-31-0 |(>480 (>480|>480|6 |<0.01 |0.01 |<4.8 [>480
Isopropyl benzol Flissig 98-82-8 (>480 (>480|>480(6 (<0.01 |0.01 |<4.8 [>480
I li iphenol-Diglycidyleth 1675-54-
4SZ?r°py 'denediphenol-Diglycidylether, -\ o 36 5941 480 |>480 [>480 |6 |<0.01 |0.01 |<a8 |>480 |6
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. Physischer BT |BT |BT Cum (Zeit
Gefahrstoff / Chemischer Name Zustand CAS act 04 1o EN [SSPR [MDPR 480 150 ISO
JP-4 Jet Fuel Fliissig S0815-00-\. 180 [>a80 [>480 [6 |~ [0.0017

4 0017
JP-8 Jet Fuel Flissig 24114_58_ >480 |>480 |>480 |6 |<0.01 |0.01 ([<4.8 [>480 |6
Kalilauge (45%) Flissig 1310-58-3 >480 (>480 (6 [<0.1 [0.008
Kaliumacetat (sat) FlUssig 127-08-2 [>480 |>480%>480 |6 (<0.49 |0.49
Kaliumchromat (sat) Flissig 7789-00-6/>480 [>4808/>480 |6 |<0.51 [0.51
Kohlenmonoxid Gasformig 630-08-0 |330 [330 [>480 |6 [0.1 0.1
Kohlenstoffdisulfid Flussig 75-15-0 |>480 |>480 [>480 [6 [<0.05 |0.05 (<24 >480
Kresol, Isomere FlUssig 1319-77-3(>480 |>480 [>480 |6 |<0.01 |0.01 [<4.8 [>480
Lewisite (L), MIL-STD-282 (10 g/m?) Flissig 541-25-3 >4808
Lewisite (L), MIL-STD-282 (100 g/m?)  |Flissig 541-25-3 >4808
Limonen, d- Flissig 5989-27-5|>480 (>480 [>480 |6 (<0.001(0.001 |<0.48 |>480
Lindan (sat in Aceton) Flussig 58-89-9 |>480 |>480 [>480 |6 |<0.06 (0.06 |<28.8 |>480
Lindan (sat in Methanol) FlUssig 58-89-9 |>480 (>480 (>480 |6 (<0.1 |0.1 <48 >480
MEK Flissig 78-93-3 |>480 (>480 [>480 |6 ;(())67 0.0067|<3.2 [>480 |6
Malathion FlUssig 121-75-5 (>480 |>480 |>480 |6 |<0.013|0.013 [<6.2 [>480 |6
Mercapto ethanol FlUssig 60-24-2 |>480 (>480 [>480 [6 [<0.08 [0.08 |<38.4 [>480 |6
Mercapto-Essigsaure Flussig 68-11-1 |>480 |>480 (>480 [6 [<0.1 |0.1 <48 >480 |6
Methacrylsaure Flissig 79-41-4 |>480 (>480 [>480 [6 ([<0.01 [0.01 |<4.8 [>480 |6
Methanethiol Gasformig 74-93-1 |>480 (>480 [>480 [6 (<0.001(0.001 |<0.48 [>480 |6
Methanol FlUssig 67-56-1 |>480 (>480 [>480 |6 (<0.05 (0.05 |<24 >480 |6
Methansulfonylchlorid Flussig 124-63-0 >480 [>480 |6 |<0.1 [0.0006
16752-77-

Methomy! (29%) Flissig 56 > >480 |>480 |>480 |6 |<0.1 |0.1 <48 >480 |6
Methoxy 2-methylpropan, 2- Flussig 1634-04-4(>480 (>480 (>480 |6 |<0.007 [0.007
Methoxy ethanol, 2- Flussig 109-86-4 (>480 |>480 [>480 |6 |<0.005|0.005 [<4.8 [>480 |6
Methoxy ethylacetat, 2- Flussig 110-49-6 (>480 (>480 |>480 |6 |<0.01 [0.01 |<4.8 |>480 |6
Methoxychlormethan Flussig 107-30-2 (305 (>480 [>480 |6 |0.03 [0.001
Methy liodid FlUssig 74-88-4 |>480 (>480 [>480 |6 (<0.01 [0.01 |<4.8 |>480
Methyl 2-pyrrolidon, N- Flussig 872-50-4 |>480 |>480 |>480 |6 |<0.01 (0.01 |<4.8 [|>480
Methyl 4,6-dinitrophenol, 2- i

ethyl 4,6-dinitrophencl, 2- (satin Flssig 534-52-1 |>480 |>480 |~480 [6 |<0.013[0.013 |<6.2 |>480 |6
Methanol)
Methyl acrolein, beta- Flissig 123-73-9 >480 (>480 (6 [<0.1 [0.006

April 25, 2024 Tychem® TK Page 23 of 34



. Physischer BT (BT (BT Cum (Zeit
Gefahrstoff / Chemischer Name Zustand CAS Act 104 1.0 EN [SSPR |MDPR 480 1150 ISO
Methyl acrylat Flussig 96-33-3 [>480 (>480|>480(6 |<0.01 |0.01 [<4.8 |>480 |6
Methyl amin (40%) Flussig 74-89-5 (72 (261 3.9 0.017
Methyl amin (50%) Flissig 74-89-5 |204 |232
Methyl amin (gasférmig) Gasférmig 74-89-5 [>480 (>480|>480(6 |<0.06 |0.06 [<28.8 |>480 |6
Methyl aziridin, 2- (90%) Flussig 75-55-8 (120 |150 [>480(6 [0.34 (0.01
Methyl chlorid (-70 °C, flissig) Gasférmig 74-83-9 [>480 (>480|>480(6 |<0.01 |0.01 [<4.8 |>480 |6
Methyl chlorid (-70 °C, flissig) Flussig 74-87-3 [>180(>180|>180(4 |<0.05 |0.05 (<24 |>480 |6
Methyl! chlorid (gasférmig) Gasférmig 74-87-3 [>480 (>480|>480(6 |<0.02 |0.02 [<9.6 |>480 |6
Methyl chloro formiat Flussig 79-22-1 >480(>480|6 |<0.1 ]0.011

<
Methy! chloroform Flussig 71-55-6 [>480 [>480|>480 |6 084 0.004 |<1.9 ([>480 (6
<
Methyl ethylketon Flussig 78-93-3 [>480 [>480|>480 |6 0367 0.0067|<3.2 [>480 (6
Methyl ethylketoxim Flussig 96-29-7 [>480 [>480|>480(6 |<0.1 [0.1 <48 |>480 |6
Methyl hydrazin Flussig 60-34-4 [>480 [>480|>480(6 |<0.01 |0.01 [<4.8 |>480 |6
624-83- <0.
Methyl iisocyanat Flissig 9 >480 (>480 |>480 |6 013 0.013 |<6.2 ([>480 (6
<0.
Methyl mercaptan Gasformig 74-93-1 [>480 [>480|>480 |6 001 0.001 |<0.48 [>480 (6
Methyl methacrylat Flussig 80-62-6 [>480 [>480|>480(6 |<0.02 |0.02 |[<9.6 |>480 |6
4553-
Methy! pentandinitril, 2- (87%) Flissig 62-2 >480 (>480(>480(6 |<0.1 0.1 <48 |>480 |6
. 1319-
Methyl phenol Flussig 773 >480 (>480(>480(6 |<0.01 |0.01 [<4.8 |>480 |6
Methyl trichlorosilan Flussig 75-79-6 [>480 [>480|>480 |6 ;87 0.007 |<3.4 ([>480 (6
Methyl-2-methyl-2-propenoat Flussig 80-62-6 [>480|>480|>480|6 [<0.02 [0.02 ([<9.6 [|>480 |6
- <0.
Methyl-4-isopropenyl-1-cyclohexen, 1- Flussig 23859 >480 [>480 (>480 |6 081 0.001 |<0.48 |>480 |6
Methylacetyl Flissig 67-64-1 [>480 [>480|>480(6 |<0.04 |10.04 [<19.2 |>480 |6
<
Methylanilin, o- Flussig 95-53-4 [>480 [>480|>480 |6 031 0.001 |<0.48 [>480 (6
. 108-88-
Methylbenzol Flussig 3 >480 (>480(>480(6 |<0.05 |0.05 (<24 |>480 |6
Methylcyanid Flussig 75-05-8 [>480 [>480|>480(6 |<0.05 |0.05 (<24 |>480 |6
Methylen bis(2-chloranilin), 4,4'- (sat in Fliissig 101-14- 480 [>4801>480l6 |<0.1 101 <8 |>480 |6
Methanol) 4
; o 101-68-
Methylen diphenyldiisocyanat, 4,4'- Fest 8 >480|>480|>480|6 |<0.07 |0.07 |[<33.6 |~480 |6
Methylen diphenyldiisocyanat, 4,4'- (50 °C, Fliissig 101-68- 480 |>480 5480 [6 <0. 0.04031<19.3 >480 6
geschmolzen) 8 0403
Methylenchlorid Flussig 75-09-2 [>480 [>480|>480(6 |<0.05 |0.05 (<24 |>480 |6
Methylketon Flussig 67-64-1 [>480 [>480|>480(6 |<0.04 |0.04 [<19.2 |>480 |6
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Methylpentan-2-on, 4- Flussig 108-10-1 ?122 0 >480 (>480 |6 |<0.1 |0.001
Methylpropenséure, 2- Flissig 79-41-4 [>480 [>480>480(6 |<0.01 |0.01 [|<4.8 |>480 (6
<0.
Methylpyridin, 2- Flissig 109-06-8 |>480 (>480 |>480 (6 024 0.024 |<11.5 |>480 |6
<0.
Methylpyridin, 3- Flissig 108-99-6 |[>480 (>480 |>480 (6 024 0.024 |<11.5 |>480 |6
Methyltrichlormethan Flussig 71-55-6 [>480 |>480 |>480 |6 ;84 0.004 |<1.9 |>480 |6
. - . 64475-
Mineral spirit Flussig 85.0 >480 |>480[>480|6 (<0.01 |0.01 [<4.8 [>480 |6
Morpholin Flussig 110-91-8 |>480 |>480(>480(6 |[<0.1 0.1 <48 |>480 |6
8030-30- <0.
Naphtha Flissig 5 >480 |>480 (>480 |6 0201 0.0201|<9.6 |>480 |6
Co . s L 8052-41- <0.
Naphtha, niedrigsiedend, nicht spezifiziert |Flussig 3 >480 [>480 |>480 |6 001 0.001 |<0.48 |>480 |6
. o
Naphthalin (25% in Diethylene glycol Fliissig 91-20-3 |»480 |>480 [>a80]6 | |0.007 |<3.4 |>480 |6
dimethylether) 007
. . . 7681-52-
Natriumhypochlorit (15%) Flissig 9 >480 |>480(>480|6 |<0.03 |0.03 |<14.4 |>480 |6
Natriummethylat (50% in Methanol) Flussig 124-41-4 |>480 |>480(>480(6 |[<0.1 0.1 <48 |>480 |6
; ) . 1313-82-
Natriumsulfid (60% (slurry)) Flussig 9 >480 (>480 (6 |<0.1 ]0.052
— 1310-73-
Natronlauge (50%) Flussig 9 >480 |>480|>480|6 (<0.03 |0.03 |[<14.4 [>480 |6
. _ 13463-
Nickel tetracarbonyl Flissig 39-3 >480 (>480(>480|6 |<0.04 |0.04 |<19.2 [>480 (6
Nikotin Flissig 54-11-5 |[>480 |>480(>48016 |<0.1 0.1 <48 [>480 |6
Nitro benzol Flissig 98-95-3 (>480 |>480(>480|6 |<0.05 |0.05 [<24 |>480 |6
Nitro methan Flussig 75-52-5 |(>480 (>480 (>480 |6 ;85 0.005 [<2.4 [>480 (6
Nitro phenol, o- (70 °C, geschmolzen) Flissig 88-75-5 208 (>480|6 |0.17 ]0.004
Nitro propan, 2- Flussig 79-46-9 (>480 (>480(>480/6 |<0.01 |0.01 |<4.8 [>480 |6
Norfluran Gasformig 811-97-2 (>480 (>480(>480/6 |<0.01 |0.01 |<4.8 [>480 |6
Oktan, n- Flissig 111-65-9 |>480 (>480[>480(6 (<0.01 [0.01 |<4.8 |>480 |6
14-95-
Oleum (103% (13% free SO3)) Flussig 30 % >480 (>480(>480(6 |<0.1 |0.1 <48 |>480 |6
— 8014-95-
Oleum (40% free SO3) Flussig 7 >480 |>480[>480|6 (<0.1 [0.1 <48 [>480 (6
— 8014-95-
Oleum (65% free SO3) Flussig 7 >480 |>480[>480|6 (<0.1 [0.1 <48 [>480 (6
Oxalsaure (10.5%) Flissig 144-62-7 |>480 [>480|>480(6 |[<0.1 0.1 <48 [>480 |6
PCB (50% in Trichlorbenzen) Flissig mix >480 [>480(>48016 |6 6
Paraphenylendiisocyanat (PPDI), Fliissig 104-49-4 [>480 [>480 |>480|6 |<0.1 |01  |<48 |>480 |6
Rohprodukt
Parathion Flussig 56-38-2 (>480 (>480(>480/6 |<0.01 |0.01 |<4.8 [>480 |6
<0.
Pentachlorphenol (sat in Methanol) Flissig 87-86-5 (>480 [>480 (>480 |6 013 0.013 |<6.2 [>480 |6
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. Physischer BT BT (BT Cum Zeit

Gefahrstoff / Chemischer Name Zustand CAS Act 101 1.0 EN [SSPR |[MDPR 480 150 ISO

Pentanedial, 1,5- (5%) Flussig 111-30-8 ([>480 [>480 |>480 [6 |<0.1 (0.1 <48 >480 |6

Pentanedial, 1,5- (50%) Flussig 111-30-8 ([>480 [>480 |>480 [6 |<0.1 (0.1 <48 >480 |6

2 -50- <0.

Penten nitril, cis-2- (70%) Flussig 75899 50 >480 [>480 (>480 |6 081 0.001 |<0.48 [>480 |6

Pentene nitril, 3- Flissig 4635-87-4 |>480 |>480 |>480 |6 ;81 0.001 [<0.48 [>480 |6
<0.

Pentylacetat Flissig 628-63-7 |>480 (>480 |>480 |6 083 0.003 |<1.4 >480 |6

Perchlor saure (70%) Flissig 7601-90-3 |>480 (>480 (>480 |6 |<0.1 [0.1 <48 >480 |6

Perfluor-2-n-

ertiuor n_ . Flissig 2062-98-8 |imm ([>480 [>480 [6 |<0.04 [0.008 |<19.2 [>480 |6

propoxypropionylfluorid

Perfluoroethan Gasférmig 76-16-4 >480 (>480 |6 |<0.1 ]0.0139

Phenol (45 °C, geschmolzen) Flissig 108-95-2 |[>480 |>480 (>480 |6 |<0.01 |[0.01 ([<4.8 >480 |6

Phenol (60 °C, geschmolzen) Flussig 108-95-2 (113 |125 |165 [4 |<5 0.01 |736 250 5

Phenol (85% bei 45 °C) Flussig 108-95-2 (>480 |>480 [>480 [6 |<0.01 |0.01 |<4.8 >480 |6

Phenol (85%) Flissig 108-95-2 |>480 |>480 |>480 |6 |[<0.06 |0.006 (<2.9 >480 |6
<0.

Phenyl ethan Flussig 100-41-4 (>480 |>480 |>480 (6 085 0.005 |<2.4 >480 |6
<0.

Phenyl ethanol, 1- Flussig 98-85-1 >480 [>480 (>480 |6 085 0.005 |<2.4 >480 |6

Phenyl mercaptan Flissig 108-98-5 [>480 |>480 |>480 |6 [<0.02 |0.02 (<9.6 >480 |6

Phenylamin Flussig 62-53-3 |>480 (>480 [>480 |6 |<0.1 0.1 <48 >480 |6

Phenylchlorid Flussig 108-90-7 (>480 |>480 |>480 (6 381 0.001 |<0.48 [>480 |6

Phenylcyanid Flussig 100-47-0 (>480 |>480 |>480 (6 384 0.004 |<1.9 >480 [6

Phenylethylen Flussig 100-42-5 (>480 |>480 |>480 (6 381 0.001 |<0.48 [>480 |6

Phenylpropan, 2- Flussig 98-82-8 |>480 (>480 |>480 |6 |<0.01 |0.01 [<4.8 >480 |6

Phenyltrichlorsilan Flussig 98-13-5 |>480 (>480 (>480 |6 |<0.1 0.1 <48 >480 |6

Phosgen Gasférmig 75-44-5 |>480 (>480 (>480 |6 |<0.1 0.1 <48 >480 |[6

Phosphin Gasformig 7803-51-2 |>480 (>480 [>480 |6 |<0.01 [0.01 [<4.8 >480 |6

Phosphor saure (85%) Flissig 7664-38-2 |>480 (>480 [>480 |6 |<0.18 [0.18 |<86.4 [>480 |6

Phosphor saure trimethylester Flissig 512-56-1 ([>480 (>480 |>480 |6 [<0.01 [0.01 |<4.8 >480 |6

Phosphor trichlorid Flussig 7719-12-2 |>480 (>480 (>480 |6 |<0.1 0.1 <48 >480 |6

10025-87-

Phosphosoxychlorid Flissig 3 >480 |>480 |>480 (6 [<0.1 0.1 <48 >480 |6
<0.

Picolin, 2- Flissig 109-06-8 [>480 |>480 |>480 |6 024 0.024 [<11.5 |>480 |6
<0.

Picolin, 3- Flissig 108-99-6 [>480 |>480 |>480 |6 024 0.024 [<11.5 |>480 |6

Pimelinketon Flussig 108-94-1 (>480 |>480 [>480 [6 |<0.01 |0.01 |<4.8 >480 [6
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. Physischer BT (BT |BT Cum |Zeit
Gefahrstoff / Chemischer Name Zustand CAS Act 104 1.0 EN |SSPR (MDPR 480  |150 ISO
Polymethylene polyphenyle isocyanate (p- Fliissig 9016-87- 480 |>480 |>480 |6 <0. 0.005 <24 |>480 |6
MDI) 9 005
Prop-2-in-1-ol Flissig 107-19-7 |>480 (>480 |>480 |6 |<0.07 [0.07 |<33.6 [>480 |6
Propan -2-ol Flissig 67-63-0 |>480 |>480 [>480 |6 ;897 0.0097 [<4.7 |>480 |6
Propan-1-ol, 2- Flissig 107-18-6 |>480 (>480 |>480|6 |<0.1 |0.1 <48 |>480 |6
Propanon Flissig 67-64-1 |>480 |>480 [>480 |6 [<0.04 |0.04 ([<19.2 |>480 |6
Propanon, 2- Flissig 67-64-1 |>480 |>480(>480 (6 [<0.04 |0.04 ([<19.2 |>480 |6
Propargyl alkohol Flissig 107-19-7 (>480 |>480 |>480 |6 |<0.07 |0.07 |<33.6 [>480 |6
Propenamid (50%) Flissig 79-06-1 [>480 |>480(>480 (6 ([<0.1 0.1 <48 |>480 |6
Propennitril, 2- Flissig 107-13-1 [>480 |>480 |>480 |6 ;803 0.0003
Propenséaure Flissig 79-10-7 |>480 |>480(>480 |6 |[<0.06 |0.06 (<28.8 |>480
Propensaurebutylester, 2- Flissig 141-32-2 (>480 |>480 |>480 |6 |<0.02 [0.02 |<9.6 [|>480

<0.
Propensaurenitril Flussig 107-13-1 [>480 |>480 |>480 |6 0803 0.0003
Propylen aldehyd, trans- Flissig 123-73-9 >480 [>480 (6 ([<0.1 [0.006
Propylen imin (90%) Flussig 75-55-8 |120 (150 |>480(6 |0.34 |0.01
<
Propylen oxid, 1,2- Flissig 75-56-9 |>480 |>480 [>480 |6 08.16 0.0016|<0.7 |>480 |6
Propylendichlorid Flassig 78-87-5 |>480 |>480 |>480 |6
Pyridin Flissig 110-86-1 [>480 (>480 |>480 |6 |<0.01 [0.01 |<4.8 |>480
Pyroessigsaure-Ether Flissig 67-64-1 |>480 (>480 (>480 (6 (<0.04 |0.04 ([<19.2 |>480
Pyrrolidin Flissig 123-75-1 407 (413 9.2 0.012
Quecksilber Flissig ;439_97_ >480 (>480 |>480 |6 |<0.09 [0.09 |<43.2 |>480 |6
7487-94- >4
Quecksilber Il chlorid (sat) Flussig 87-9 s 80
7
A ) ) _OR_
Rauchende Schwefelsaure (103% (13% Fliissig 8014-95 480 |>480 [>480 6 |<0.4 0.1 <8 |>480 s
free SOJ)) 7
; I 8014-95-
Rauchende Schwefelsaure (40% free SO3) |Fllssig 7 >480 |>480 [>480 |6 (<0.1 (0.1 <48 |>480 |6
; I 8014-95-
Rauchende Schwefelsaure (65% free SO3) |Fllssig 7 >480 |>480 [>480 |6 (<0.1 (0.1 <48 |>480 |6
7697-37-
Salpetersaure (70%) Flussig 269 3 >480 |>480 [>480 |6 (<0.1 (0.1 <48 |>480 |6
7697-37-
Salpetersaure (90%) Flussig 269 3 >480|>480 |6 |<0.1 ]0.033
7697-37-
Salpetersaure (>95%) Flussig 269 3 390 |390 (420 |5 (3.6 0.1
. . 52583-
Salpetersaure, rauchend (90%) Flussig 423 >480|>480 |6 |<0.1 ]0.033
. . 7647-01-
Salzsaure (37%) Flussig 0 >480 |>480 [>480 |6 (<0.02 [0.02 |<9.6 [>480 |6
. 5 . >480
Sarin (GB), MIL-STD-282 (10 g/m*) Flussig 107-44-8 s
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Sarin (GB), MIL-STD-282 (100 g/m?) [Flussig 107-44-8 >480°8
Schwefelchlorid Flussig ;0025'67' >480 [>480 [>480 <0.01 |0.01 |[<4.8 [>480 |6
Schwefeldichlorid Flussig ;0545'99' 440 440 |>480 <03 |01 |<48 [>480 |6
10545-99-
Schwefeldichlorid (80%) Flussig 0 >480 |>480 [>480 <0.1 1|01 <48 >480 (6
Schwefeldioxid Gasformig 7446-09-5 |>480 |>480 |>480 <0.01 |0.01 ([<4.8 >480 |6
Schwefelhexafluorid Gasfoérmig 2551-62-4 >480 |>480 ;?5 0.015
<0.
Schwefelséure (>95%) Flussig 7664-93-9 |>480 |>480 |>480 005 0.05 |<24 >480 |6
Schwefelsaurediethylester Flussig 64-67-5 |>480 |>480 [>480 <0.1 (01 <48 >480 |6
<0.
Schwefelsauredimethylester Flissig 77-78-1 >480 |>480 [>480 081 0.001 [<0.48 |>480 |6
Schwefeltrioxid Flussig 7446-11-9 (90 90 90 696 0.1
Schwefelwasserstoff Gasfoérmig 7783-06-4 (>480 |>480 [>480 |6 [<0.01 [0.01 ([<4.8 >480 |6
Selenwasserstoff Gasfoérmig 7783-07-5 >480
Senf HD), MIL-STD-282 (10
z)e” gas (HD), (109 1 issig 505-60-2 >480°
Senf HD), MIL-STD-282 (100
enfgas (HD). (1009 Iciissig 505-60-2 >480°
/m*)
Silan Gasformig 7803-62-5 |>480 |>480 |>480 <0.1 0.1 <48 >480 |6
Siliziumtetrachlorid Flussig ;0026'04' >480 [>480 [>480 <01 |01 |<48 [>480 |6
Soman (GD), MIL-STD-282 (10 g/m?)|Fliissig 96-64-0 >480°8
D), MIL-STD-282 (1
f)oma” (GD), MIL-STD-282 (100 g/m | . i 96-64-0 >480°
10102-43-
Stickoxid Gasfoérmig 90 02-43 >480 (>480 |>480 <0.04 [0.04 |[<19.2 [|>480 |6
10102-43-
Stickstoffoxid Gasfoérmig 90 02-43 >480 (>480 |>480 <0.04 [0.04 |[<19.2 [|>480 |6
10544-72-
Stickstofftetroxid Flussig 605 60 >480 |>480
10544-72-
Stickstofftetroxid (21 °C, fllssig) Flussig 605 450 |450 |[>480 0.2 0.1
10544-72-
Stickstofftetroxid (gasférmig) Gasfoérmig 605 90 90 >1.1 (0.003
<0.
Stickstofftrifluorid Gasfoérmig 7783-54-2 >480 |>480 0? 4 0.014
<0.
Stoddard Losungsmittel Flussig 8052-41-3 |>480 |>480 [>480 081 0.001 [<0.48 [|>480 |6
Styrol FlUssig 100-42-5 [>480 [>480 |>480 ;81 0.001 |<0.48 (>480 |6
Sulfamidsaure (15%) Flissig 5329-14-6 [>480 |>480 |>480 |6 |[<0.01 [0.01 |<4.8 >480
Sulfaminsaure (15%) Flissig 5329-14-6 (>480 |>480 |>480 |6 |[<0.01 [0.01 |<4.8 >480
Sulfurylchlorid Flussig 7791-25-5 (>480 |>480 (>480 <0.1 (041 <48 >480 |6
Tabun (GA), MIL-STD-282 (10 g/m?) |Flissig 77-81-6 >480°8
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. Physischer BT (BT Cum |Zeit
Gefahrstoff / Chemischer Name Zustand CAS BT Act 01 1.0 EN [SSPR [MDPR 480 150 ISO
Tabun (GA), MIL-STD-282 (100 g/m?) |Flissig 77-81-6 >480°8
Tetracarbonylnickel Flussig ;3463_39- >480 ([>480 [~>480 |6 |<0.04 (0.04 |<19.2 ([>480 |6
Tetrachlorethan, 1,1,2,2- FlUssig 79-34-5 |>480 |[>480 |>480 |6 |<0.008|0.008 |<3.8 |>480 |6
Tetrachlorethylen, 1,1,2,2- Flussig 127-18-4 (>480 [>480 [>480 |6 |<0.05 (0.05 |<24 >480 |6
Tetrachlorkohlenstoff Flussig 56-23-5 |>480 [>480 [>480 |6 |<0.015(0.015 |<7.2 [>480 |6
Tetrachlormethan Flussig 56-23-5 |>480 [>480 [>480 |6 |<0.015(0.015 |<7.2 [>480 |6
Tetraethyl silikat FlUssig 78-10-4 >480 [>480 |6 [<0.014(0.014
Tetraethylene pentamine Flussig 112-57-2 /340261 >480 |>480 |6 [<0.01 |0.005 |<4.8 [>480 |6
Tetrafluorethan, 1,1,1,2- Gasformig 811-97-2 |>480 |[>480 |>480 |6 |<0.01 |0.01 |<4.8 [|>480 |6
Tetrafluorkohlenstoff Gasfoérmig 75-73-0 |[>480 ([>480 [>480 |6 ;?77 0.0177|<8.5 [>480 |6

<
Tetrafluormethan Gasfoérmig 75-73-0 |[>480 ([>480 [>480 |6 0?'77 0.0177|<8.5 [>480 |6
Tetrahydrofuran Flissig 109-99-9 |>480 ([>480 (>480 (6 ([<0.04 (0.04 |<19.2 |>480 |6
T hyl iumh i
(ze;f;;net yl ammoniumhydroxid Flissig 75-50-2 |>480 |>480 [>480 |6 [<0.01 [0.01 |<4.8 |>480 |6
(o]
Tetramethylzinn (0.5% in Pentan) Flussig 594-27-4 >480 (>480 |6 |<0.006 [0.006
Thioalkohol Flissig 75-08-1 |>480 |[>480 |>480 |6 |<0.01 |0.01 |<4.8 |>480
Thioglyglykolsaure FlUssig 68-11-1 |>480 (>480 [>480 |6 (<0.1 |0.1 <48 >480 |6
Thionyl chlorid FlUssig 7719-09-7]90 90 |90 |3 [63.6 |0.1
Thiophenol FlUssig 108-98-5 |>480 [>480 (>480 (6 (<0.02 [0.02 |<9.6 |>480 |6
Titan tetrachlorid Flussig 7550-45-0>480 [>480 [~>480 [6 |<0.1 (0.1 <48 >480 (6
Titan(IV)-chlorid Flussig 7550-45-0/>480 [>480 [>480 |6 ([<0.1 |0.1 <48 >480 |6
Toluidin, o- FlUssig 95-53-4 |>480 [>480 |>480 |6 |<0.001]|0.001 |<0.48 [>480 |6
Toluol FlUssig 108-88-3 |>480 [>480 (>480 |6 ([<0.05 [0.05 |<24 >480 |6
Toluol 1,3-diisocyanat Flussig 26471_62- >480 |>480 [>480 [6 |<0.01 [0.01 (<4.8 [>480 |6
<0.
Toluol 2,4-diisocyanat Flussig 584-84-9 |>480 |[>480 |>480 |6 0216 0.0216|<13.5 |>480 |6
<0.
Toluol 2,4-diisocyanat (80%) Flussig 584-84-9 |>480 |[>480 |>480 |6 0281 0.0281|<13.5 |>480 |6
10025-78- <0.
. . . S S 021
Trichlo silan Flissig 2 480 [>480 |6 0218 0.0218
Trichlor 1,2,2-trifluorethan, 1,1,2- FlUssig 76-13-1 |>480 |[>480 |>480 |6 |<0.01 |0.01 |<4.8 [|>480 |6
- e o0
Trichlor 1,3,5-triazin, 2,4,6- (20%in |\ ia 108-77-0 |>480 |-480 |>480 |6 [<0.10 |0.1 |<48  |>480 |6
Toluol)
Trichlor phenylsilan Flussig 98-13-5 |>480 [>480 [>480 |6 |<0.1 [0.1 <48 >480
Trichlorbenzol, 1,2,4- Flussig 120-82-1 (>480 [>480 [~>480 |6 |<0.01 (0.01 |<4.8 [>480
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. Physischer BT (BT |BT Cum |Zeit
Gefahrstoff / Chemischer Name Zustand CAS Act 04 10 EN |SSPR (MDPR 480  |150 ISO
Trichlorethan, 1,1,1- Flussig 71-55-6 (>480 |>480 [>480 (6 ;84 0.004 |<1.9 [>480 |6
Trichlorethan, 1,1,2- Flussig 79-00-5 (>480 |>480 [>480 (6 ;81 0.001 |<0.48 [>480 |6
Trichlorethanol, 2,2,2- Flussig 115-20-8 |>480 |>480 |>480 |6 ;88 0.008 |<3.8 [>480 |6
Trichlorethylen Flussig 79-01-6 [>480 (>480|>480(6 |<0.1 0.1 <48 [>480 |6
<0.
Trichlormethan Flussig 67-66-3 |>480 |>480 (>480 |6 0037 0.0037|<1.7 [>480 |6
Triethyl amin Flussig 121-44-8 |>480 |>480 (>480 |6 |<0.1 |0.1 <48 [>480 |6
<0.
Triethylentetramine (60%) Flussig 112-24-3 |>480 (>480 |>480 |6 085 0.005 |<2.4 [>480 |6
Trifluor 2-(trifluormethyl)-1-propen, 3,3,3-  |Gasférmig 382-10-5 [>480 |>480 (>480 [6 |<0.01 |0.01 ([<4.8 [>480 |6
<0.
Trifluor ethanol, 2,2,2- Flussig 75-89-8 (>480 (>480 |>480 (6 0813 0.0013|<0.6 [>480 |6
<0.
Trifluor methan Gasférmig 75-46-7 >480 (>480 |6 0(1)41 0.0141
. N . 1493-13-
Trifluor methansulfonséure Flussig 6 >480 [>480 (>480 |6 [<0.01 |0.01 |<4.8 [|>480 |6
Trimethyl amin Gasférmig 75-50-3 ([>480 |>480(>480(6 |<0.1 0.1 <48 [>480 |6
Trimethyl phosphat Flussig 512-56-1 (>480 |>480 [>480 [6 (<0.01 |0.01 ([<4.8 [>480 (6
Trimethyl phosphit Flussig 121-45-9 |>480 |>480 [>480 |16 |<0.02 |0.02 |<9.6 |>480 |6
Trimethylaminomethan Flussig 75-64-9 (>480 (>480 |>480 (6 |<0.03 |0.03 ([<14.4 |>480 |6
Tripropyl amin Flussig 102-69-2 |>480 (>480 |>480 |6 |<0.07 |0.07 |<33.6 |>480 |6
782- >4
VX Nerve Agent, MIL-STD-282 (10 g/m?) Flissig 28 : 8 80
782- >4
VX Nerve Agent, MIL-STD-282 (100 g/m?) |Fliissig 28 : 8 80
Vinyl acetat Flussig 108-05-4 |>480 |>480 (>480 |6 |<0.01 |0.01 |<4.8 |>480 |6
<
Vinyl chlorid Gasfoérmig 75-01-4 [>480 (>480 |>480 (6 081 0.001 |<0.48 [>480 (6
: : : o e
Vinyl magnesium chlorid (16.5% in Flissig 3536-96 480 |>480 [>480 16 1<0.01 l0.01 l<as |s480 l6
Tetrahydrofuran) 7
<
Vinylbenzol Flissig 100-42-5 |>480 |>480 (>480 |6 081 0.001 |<0.48 [>480 (6
Vinylcarbinol Flissig 107-18-6 |>480 (>480 |>480 |6 (<0.1 |0.1 <48 [>480 |6
<
Vinylcyanid Flussig 107-13-1 |>480 |>480 (>480 |6 0863 0.0003
Vinylethylen (0 °C, flissig) Flussig 106-99-0 |>180 |>180 [>180 |4 |<0.01 |0.01 |<4.8 |>480 |6
Vinylethylen (gasférmig) Gasformig 106-99-0 |>480 (>480 |>480 |6 [<0.05 (0.05 |<24 |>480 (6
Vinyliden chlorid Flussig 75-35-4 [>480 (>480 |>480 (6 |<0.01 |0.01 ([<4.8 [>480 |6
7722-84-
Wasserstoffperoxid (30%) Flissig 1 8 >480 |>480 |>480 |6 |<0.04 |0.04 |<19.2 [>480 |6
. . 7722-84-
Wasserstoffperoxid (70%) Flissig 1 >480 |>480 |>480 |6 |<0.01 |0.01 |<4.8 [>480 |6
White Liquor Flussig mix >480 |>480 |>480 |6 |<0.1 (0.1 <48 [>480 |6
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. Physischer BT |BT (BT Cum (Zeit
Gefahrstoff / Chemischer Name Zustand CAS Act 104 1.0 EN [SSPR [MDPR 480 150 ISO
Wolfram hexafluorid Gasformi 7783- >480 [>480 |6 <0. 0.0259

g 82-6 0259 |
- 1330-
Xylol Flissig 20-7 >480 |>480 (>480 |6 |<0.01 [0.01 [<4.8 [>480 |6
- 0, - 0,

m-Cresol (85 %), p-Cresol (30 %), Phenol 1, g mix  |>480 [»480[>480 6 |<0.09 [0.09 [<43.2 |>480 |6

(15 %) (mix)

t-Natriumamylat / t-Amylalkohol (mix) Flussig mix 120 |120 (240 |5 |4.9 0.01

" 1336-

Atzammoniak (28% - 30%) Flissig 216 >480 |>480 (>480|6 |<0.1 0.1 <48 |>480 |6

n — 1310-

Atznatron (50%) Flissig 732 >480 |>480 (>480 |6 |<0.03 [0.03 [<14.4 |>480 |6
BTAct (Tatsachliche) Durchbruchzeit bei MDPR [mins] BTO0.1 Normalisierte Durchbruchzeit bei 0,1 pg/cm?min [mins]
BT1.0 Normalisierte Durchbruchzeit bei 1.0 yg/cm?min [mins] EN Eingruppierung gemal EN 14325 SSPR
Permeationsrate im Gleichgewicht [ug/cm?/min] MDPR Niedrigste nachweisbare Permeationsrate [ug/cm?/min]
CUM480 Kumulierte Permeationsmassen nach 480 min [ug/cm?] Time150 Zeit bis zum Erreichen einer kumulierten
Permeationsmasse von 150 pg/cm? [mins] ISO Eingruppierung gemaf ISO 16602 CAS CAS-Nummer (Chemical
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abstracts service registry number) min Minute > GroRer als < Kleiner als imm Sofort (< 10min) nm Nicht getestet
sat Gesattigte Losung  N/A Nicht zutreffend na Nicht erreicht GPR grade Universal-Reagenztyp * Basierend auf
dem niedrigsten Einzelwert 8 Tatsachliche Durchbruchzeit; normalisierte Durchbruchzeit nicht verfligbar DOT5
Degradation nach 5 min  DOT30 Degradation nach 30 min DOT60 Degradation nach 60 min  DOT240 Degradation
nach 240 min BT1383 Normalisierte Durchbruchzeit bei 0.1 yg/cm?/min [mins] acc. ASTM F1383

Wichtiger Hinweis.
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